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1. fermacell - Powerpanel auf einen Blick

Die Anforderungen an moderne Baustoffe

: ) . Bei der Verarbeitung der fermacell
werden immer hoher, Komfortanspruche _
o ol ; itativ hoch i Powerpanel Produkte werden keine
Stelgen, schnetie Unt qUatiativ nochwertige gesundheitsschadlichen Staube frei-

Losungen sind gefragt. fermacell bietet

gesetzt. Besondere Sicherheitsmalf-

ideale zementbasierte Trockenbau- nahmen sind nicht erforderlich, wir

Produkte fur Trockenbauanwendungen. empfehlen den Einsatz von Maschinen

mit Staubabsaugung.

Powerpanel H,0

Fir Wande und Decken in Nassraumen mit dauerhafter
und hoher Feuchtigkeit geeignet. Hierzu zahlen Bader,
Wellnessbereiche, Duschen und Sanitarraume.

Powerpanel H,0 mit Trockenbau-Kante

Fur die schnelle Verarbeitung in Trockenbauweise mit

zweiseitiger Trockenbaukante.

Powerpanel TE

Boden-Elemente fir den barrierefreien Ausbau von Nass-
raumen. Die Elemente eignen sich speziell fir Boden mit
starker Feuchtebelastung. Béden mit bodengleichen
Einldufen sind mit speziell entwickelten .Duschelementen”

realisierbar.



2.1 Produktbeschreibung

fermacell Powerpanel H,0 ist eine
zementgebundene Leichtbeton-Bau-
platte mit Sandwichstruktur und beid-
seitiger Deckschichtarmierung aus
alkaliresistentem Glasgittergewebe.
Sie bietet jede Menge Vorteile bei hoch
feuchtebeanspruchten Wand- und
Deckenkonstruktionen.

Einsatzbereiche

Innenanwendungen fir Wand und Decke,

wie

B hiusliche Feuchtraume (Bader,
Duschen)

B offentliche Bereiche (Schwimmbéder,
Sanitéarraume, Wellnessbereiche)

B gewerbliche Bereiche (z.B. Molke-
reien, Brauereien, Grofkiichen)

AuBBenanwendungen
B Unterdecken
M vorgehangte hinterliftete Fassade

Bei der Verwendung in hoch chemisch
beanspruchten Bereichen wenden Sie
sich bitte an die technischen Berater

der Fermacell GmbH.

Oberfldche

Sichtseite schalungsglatte Sichtbeton-
oberflache mit Stempelung, Rickseite
leicht gewellt bzw. zur Kalibrierung
angeschliffen, Farbe zementgrau.

Beschichtung
Perfekter Untergrund fir Flachen-
spachtelungen, Farbbeschichtungen,

Fliesen, Putze usw.

2. fermacell Powerpanel H 0O

2.2 Verwendbarkeits-
nachweise, Kenn-
zeichnung, Bauphysik

Die Qualitatseigenschaften der
fermacell Powerpanel H,0 Platten
werden durch Eigenliberwachung
laufend kontrolliert und dariber hinaus
im Rahmen von Uberwachungsvertragen
durch amtliche Materialprifanstalten
einer standigen Gutekontrolle unterzo-
gen (Fremdiberwachung). Ergénzend
zu den spezifischen Bestimmungen der
Europaisch Technischen Zulassung
werden die Vorgaben der Bauprodukten-
richtlinie erfillt. Die Powerpanel H,0
Platten haben eine entsprechende

CE-Kennzeichnung.

Mit der Europaisch Technischen Zulas-
sung ETA-07/0087 ist die Eignung der
Powerpanel H,0 als Bauplatte fir nicht
tragende innere Trennwande, als Be-
kleidung von Bauteilen im Innen- und
AuBenbereich, als Putztragerplatte fur
Fassaden sowie fir abgehangte Decken

nachgewiesen. Erganzende nationale

Regelungen sind zu beachten.

Bauaufsichtliche
Zulassung

ETA-07/0087

Baustoffklasse
(nach EN 13501-1)

nichtbrennbar, A1

Plattendicke

12,5 mm

Lange, Breite

Plattenformate 1000x 1250 mm
2000x 1250 mm
2600x 1250 mm
3010x1250 mm "

MafBtoleranzen: +1mm

Dickentoleranz +0,5mm
Rohdichte ~ 1000 kg/m3
Fliachengewicht ~ 13 kg/m?
Ausgleichsfeuchte ~5%
Wasserdampf-Diffusi- 56
onswiderstandszahl p

(nach DIN EN 12572)

Warmeleitfahigkeit A, | 0,173 W/(mK)
(nach DIN EN 12664)
Wirmedurchlasswider- [ 0,07 (m2K)/W
stand R, .

(nach DIN EN 12664)

Spezifische Warme- 1000 J/(kgK)
kapazitat c,

Biegefestigkeit > 6,0 N/mm?
E-Modul Biegung ~ 4200 N/mm?
Alkalitat (pH-Wert) ~10

rel. Langenanderung
[nach EN 318)

0,15 mm/m 2
0,10 mm/m ¥

Dauertemperatur-

bestandigkeit

bis 95 °C

I Liefertermin auf Anfrage, Zuschnitte moglich

2zw. 30% und 65% rel. LF
I zw. 65% und 85% rel. LF




Mit der .Steuerradzulassung” Il liegt
der Nachweis fur den Einsatz der Power-
panel H,0-Platte als nicht brennbares
Bekleidungsmaterial zum Einsatz in
Seeschiffen vor (EG-Baumusterprifung
nach FTP-Code und U.S. Coast Guard
Zulassung].

Baubiologie

Das Institut fir Baubiologie Rosenheim
hat die Powerpanel H,0 und deren Her-
stellverfahren im Hinblick auf gesundes
Wohnen und Umweltschutz gepriift.
Aufgrund der ausgezeichneten Prifer-
gebnisse wurde der Powerpanel H,0
das Prifsiegel .Gepriift und empfohlen
vom IBR" Bl verliehen. Die Verleihung
des Zertifikats .Produkt Emissionsarm”
des renommierten Kélner eco-Insti-

tuts zeigt, dass Powerpanel H,0 den

INSTITUT

TESTED PRODUCT

strengen gesundheitlichen und dkologi-
schen Anforderungen entspricht. Die
Powerpanel H,0 verfigt mit der Zulas-
sung abZ Z-31.20-163 tber den Nach-
weis der gesundheitlichen Unbedenk-
lichkeit.

Nachhaltigkeit

Die fir Powerpanel H,0 vorliegende
Umwelt-Produktdeklaration stellt alle
Informationen bereit, die im Rahmen
eines DGNB Bewertungsverfahrens
notig sind um die Nachhaltigkeit des
Einsatzes von Powerpanel H,0 zu
bewerten. Fir die weiteren internatio-
nalen Bewertungssysteme LEED und
BREAM sind ebenfalls materialspezifi-
sche Daten vorhanden, welche bei den
technischen Beratern der Fermacell

GmbH angefordert werden konnen.

Allgemeine Produktvorteile von Powerpanel H,0

Extrem stabil und leicht

bei geringem Gewicht.

Leichtes Verarbeiten

)

Pradestiniert fiir Nassraume

Besonders strapazier- und widerstandsfahig
gegen Wasser im Innen- und AuBenbereich.
Hervorragend geeignet fir hausliche und
offentliche Raume wie z.B. Schwimmbader,
Wellnessbereiche, Kiichen und Béder.

Die Powerpanel Platten bestehen aus glasfaserar-
miertem Leichtbeton. Sie sind stabil und wider-
standsfahig gegen mechanische Beanspruchung

fermacell Powerpanel Platten kénnen Sie ohne
Spezialwerkzeug verarbeiten.

%)& i
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Schallschutz

Die gute Schallschutzqualitat von Kon-

struktionen mit Powerpanel H,0 wurde

durch amtliche Priifzeugnisse bestatigt.
Entsprechende Priifberichte stehen zur
Verfligung.

Brandschutz

Durch die rein mineralische Zusammen-
setzung sind Powerpanel H,0 Platten
nicht brennbar und erfillen die Anfor-
derungen der Baustoffklasse A1 gemaf
DIN EN 13501-1. Baurechtliche Vor-
schriften legen den geforderten Brand-
schutz fur Bauteile fest. Fir den Einsatz
in Wand- und Deckenkonstruktionen
liegen Priifzeugnisse von akkreditierten
deutschen und européischen Prifinsti-
tuten vor, die den Brandschutz von
Bauteilen mit Powerpanel H,0 belegen.

Luft- und Winddichtheit

Powerpanel H,0 Platten sind luft- und
winddicht. Hinterlegte Plattenfugen

sind als ausgefihrte Klebefugen
ebenfalls als luft- und winddicht einzu-
stufen. Bauteilanschlisse und Montage-
offnungen (z.B. Wanddurchdringungen)

missen sorgfaltig abgedichtet werden.

Einfaches Befestigen

Powerpanel H,0 Platten kénnen Sie an Unterkon-
struktionen mit Schrauben, Nageln oder Klam-
mern befestigen.

Wirtschaftliche Klebefuge

Der fermacell Fugenkleber klebt und verfugt
zugleich. Querfugen kdnnen ohne Hinterlegung
ausgefiihrt werden.

Flachenspachtelung

Fiir die Herstellung hochwertiger Powerpanel-
Oberflachen eignet sich der fermacell Powerpanel
Fein- oder Flachenspachtel.



3. Plattenlagerung, Transport,
Baustellenbedingungen

3.1 Plattenlagerung und
Transport

fermacell Powerpanel H,O Platten
werden liegend verpackt auf Paletten
geliefert. Die Lagerung sollte grund-
satzlich flach auf einer ebenen Unter-
lage erfolgen. Hochkantlagerung kann
zu Verformungen der Platten und
Kantenbeschadigung fihren. Werden
die Plattenstapel auf Decken abgelegt,
so ist unbedingt deren Tragfahigkeit zu
beachten. Eine Lagerung im Freien ist
aufgrund der Frost- und Wasserbestan-
digkeit mdglich. Wegen der spateren
Oberflachenbehandlung sollten die
Platten allerdings mit einer wasserab-
weisenden Abdeckung versehen werden
und auflere Verschmutzung durch den

Baustellenbetrieb ausgeschlossen sein.

Der horizontale Plattentransport ist mit
Hubwagen oder anderen Plattentrans-
portwagen mdglich. Einzelplatten sind
grundsatzlich hochkant zu tragen.
Manuelles Tragen der Platten wird
durch Werkzeuge, sog. Plattenheber/-
trager, erleichtert. Stehen diese Werk-
zeuge nicht zur Verfigung, sollten die
Verarbeiter Handschuhe tragen.

Die Ricknahme der Holzpaletten ist mit
dem jeweiligen Fachhandler zu verein-

baren.

3.2 Baustellen-

bedingungen

Wie alle am Bau verwendeten Materia-
lien unterliegen auch Powerpanel H,0
Platten einem Dehn- und Schwindpro-
zess bei Temperatur- und Feuchtigkeits-
einflissen. Zur Durchfiihrung einwand-
freier Trockenbauarbeiten im Wand- und
Deckenbereich ist die Einhaltung der
nachfolgend genannten Verarbeitungs-
bedingungen erforderlich:

B Powerpanel H,0 und Erganzungs-
produkte missen bei einer relativen
Luftfeuchtigkeit von < 80% eingebaut
werden.

B Durchfeuchtete Platten dirfen erst
nach vélligem Austrocknen verarbei-
tet werden. Beschadigte Materialien
dirfen nicht eingebaut werden.

B Die Verklebung der Powerpanel H,0
muss aus verarbeitungstechnischen
Gesichtspunkten bei einer relativen
Luftfeuchte von < 80% und einer
Raum- und Materialtemperatur von
mindestens +5°C erfolgen.

B Die Klebertemperatur sollte dabei
> +10°C betragen.

Die Platten missen sich dem umge-
benden Raumklima angepasst haben,
das sich auch in den nachsten 12
Stunden nach dem Verkleben nicht
wesentlich verandern darf.

M Die Verspachtelung der Powerpanel
H,0-Platten (Trockenbau-Kante) darf
erst bei einer mittleren relativen
Luftfeuchte von < 70% und einer
Raum- und Materialtemperatur von

mindestens +5°C erfolgen.

Geringere Temperaturen und relative
Luftfeuchten verlangern die Aus-
hartungszeiten. Die Aufheizung mit
Gasbrennern kann wegen der Gefahr
von Tauwasserbildung zu Schaden
fihren. Dies gilt vor allem fir Innen-
bereiche mit schlechter Durchliftung.
Schnelles, schockartiges Aufheizen
ist zu vermeiden.

Folgegewerke missen die oben
genannten Baustellenbedingungen
ebenfalls einhalten.



4. Unterkonstruktion

41 Allgemeines zur
Unterkonstruktion

Leichte Trennwande, Vorsatzschalen
oder Schachtwande sowie Unterdecken
bestehen aus einer Unterkonstruktion
aus Metall oder Holz und dem Beplan-
kungsmaterial. Der Verbund von Platte
und Unterkonstruktion sowie die Ver-
bindung mit den angrenzenden Bauteilen
geben dem Bauteil die notwendige
Standsicherheit. In Abhangigkeit von
der jeweiligen Ausfiihrung kénnen
diese Konstruktionen Brand-, Warme-,
Feuchte- sowie Schallschutzanforde-

rungen erfillen.

Zusatzliche Angaben zur Ausbildung der
Unterkonstruktion von Decken finden
Sie im Kapitel 10.

4.2 Metallunter-
konstruktion

Idealerweise kommen genormte Metall-
profile (DIN EN 14195) aus 0,6 mm
Stahlblech fir die Erstellung der Unter-
konstruktion fir Wande und Decken
zum Einsatz.

Bei Wanden werden die UW-Profile mit
geeigneten Befestigungsmitteln flucht-
gerecht an Decke und Boden befestigt.

Dies gilt auch fir die an den angrenzen-
den Bauteilen zu befestigenden CW-
Profile.

B Abstand der Befestigungspunkte
horizontal < 700 mm,
vertikal £ 1000 mm

B Beiunebenen flankierenden Bauteilen
und erhohten Brand- bzw. Schall-
schutzanforderungen sind die Ab-
stande der Befestigungspunkte zu
reduzieren.

B Zur Gewahrleistung der Anforderun-
gen an den Brand- und Schallschutz
sind die Anschlisse unter Verwen-
dung geeigneter Materialien dicht
auszubilden. Es kénnen z. B. selbst-
klebende Dichtungen oder Mineral-
wolle-Randdammstreifen verwendet
werden.

B Bei Trennwéanden mit Brandschutz-
anforderungen sind grundsatzlich
nicht brennbare Dichtungsmaterialien
einzusetzen, siehe auch DIN 4102-4,
Abschnitt 4.10.5.

Die CW-Standerprofile werden lotrecht
in die UW-Profile eingestellt und aus-

gerichtet.

Maximaler Standerabstand 625 mm (gilt
auch bei Befliesung einlagig beplankter
Wandflachen).

Der Langenzuschnitt der CW-Profile
erfolgt mit etwas Luft, um geringe

Bautoleranzen aufzunehmen.

Sie sollten mindestens 15 mm in das
Decken-Anschlussprofil eingreifen
und im Bodenanschlussprofil auf dem

Profilsteg aufstehen.

Bei grofleren Wand- bzw. Raumhéhen
kann eine Verlangerung der CW-Stan-
derprofile erforderlich werden. In allen
Fallen ist die minimale Uberlappungs-
ldnge gemanR der Tabelle einzuhalten:

UberlappungsmaBe der unterschiedlichen
CW-Standerprofile

Profil Uberlappung
CW 50 > 500 mm
CW 75 > 750 mm
Cw 100 > 1000 mm

Bei besonders hohen Anforderungen an
die Schalld@mmung der Montagewand
kommen haufig Doppelstdnderwande
zum Einsatz. Dabei werden zwei Metall-
stdnderwerke bestehend aus CW-/UW-
Profilen parallel zueinander montiert
(siehe Kapitel 8.3).

Sollen z.B. aus Grinden der Installa-
tionsfihrung die Standerwerke in
groferen Abstanden voneinander mon-
tiert werden, ist eine ausreichende
Stabilitat durch geeignete Profilquer-
schnitte oder andere aussteifende
Zusatzmafinahmen sicherzustellen
(siehe Kapitel 8.5).



4.3 Holzunter-

konstruktion

An Holzunterkonstruktionen werden
aufgrund der Einsatzbereiche der
Powerpanel H,0 Konstruktionen ganz
spezielle Anforderungen gestellt. Diese
sind vom Fachplaner durch die Festle-
gung der einzusetzenden Baustoffe und
der passenden Schutzmafinahmen zu

bertcksichtigen.

Die Holzunterkonstruktion besteht
aus Vollholz/Nadelholz nach

DIN 4074-1:2008-12, mindestens
Sortierklasse S10.

Die trockenen und mafhaltigen Holzer
mussen eine Einbaufeuchte von < 20%
sowie eine fir den vorgesehenen
Verwendungszweck ausreichende
natlrliche Dauerhaftigkeit aufweisen.

Zunachst werden die Anschlusshélzer
mit geeigneten Befestigungsmitteln an
Decke und Boden fluchtgerecht befes-
tigt. Der vertikale Bauteilanschluss ist
unter Verwendung von eingepassten

Holzstandern vorzunehmen.

Abstande der Befestigungspunkte und
maximale Standerabstande wie unter
4.2 beschrieben

4.4 Korrosionsschutz

Fir Rdume mit erhohten Anforderungen
an den Korrosionsschutz, wie z. B.
Schwimmbader, Saunen, Wellnessan-
lagen, GroB3kichen, Molkereien, werden
besondere Anforderungen an die Gite
der Unterkonstruktion gestellt. Diese
muissen durch den Fachplaner durch die
Festlegung der einzusetzenden Bau-
stoffe und der passenden Schutzmaf-
nahmen berlcksichtigt werden.

Metallunterkonstruktion

Die jeweiligen Beanspruchungs- und
Korrosionsschutzklassen sind der
DIN EN 13964 zu entnehmen (siehe
Auszug Tabelle unten).

Holzunterkonstruktion

Zur Sicherstellung der Dauerhaftigkeit
sind vorrangig die Mdglichkeiten des
vorbeugenden konstruktiven Holz-
schutzes zu beachten. Dieser wird
nach DIN 68800-2 und -3 definiert.
Fur die Ausfihrung empfehlen sich
trockene, mafBhaltige Holzer mit
Einbaufeuchten von < 20% und aus-
reichender natirlicher Dauerhaftigkeit
(siehe Tabelle unten).

Verbindungsmittel

fermacell Powerpanel H,0 Schrauben
erreichen die Korrosivitatskategorie C4
nach DIN EN ISO 12944-2 und kdnnen
somit fir Raume mit hoher Feuchtebe-
lastung in z. B. Waschereien, Brauereien,
Molkereien oder Schwimmbader ver-
wendet werden.

Bei Holzunterkonstruktion kdnnen auch
Klammern oder Nagel als Verbindungs-
mittel zum Einsatz kommen. Hier wird
der Korrosionsschutz gemaf3 DIN EN
1995-1-1, Abschnitt 6.3 geregelt.

Auszug aus DIN EN 13964 Tabelle 7 - Beanspruchungsklassen

Klasse Bedingungen

A Bauteile, die im Allgemeinen einer schwankenden relativen Luftfeuchte bis 70%
und einer schwankenden Temperatur bis 25°C, jedoch keinen korrosiven
Verunreinigungen, ausgesetzt sind.

B Bauteile, die haufig einer schwankenden relativen Luftfeuchte bis 90% und einer
schwankenden Temperatur bis 30°C, jedoch keinen korrosiven Verunreinigungen,
ausgesetzt sind.

C Bauteile, die einer Atmosphare mit einer relativen Luftfeuchte ber 90% und
einer moglichen Kondensatbildung ausgesetzt sind.

D Scharfere Bedingungen als die oben genannten.

Auswahl von Holzarten durch deren Verwendung in Abhdngigkeit von der Gefahrdungsklasse ein

Verzicht auf chemische Holzschutzmafnahmen moglich ist. Die Angaben fiir hohere Gefahrdungs-
klassen schlieBt die niedrigeren ein. "

GK nach Holzart Anmerkung

DIN 68 800-3

GK1 Kiefer (Pinus Sylvestris) Splintanteil unter 10%

GK2 Kiefer (Pinus Sylvestris) splintfrei
Larche (Larix decidua) splintfrei
Douglasie (Pseudotsuga splintfrei
menziesli)

GK3 Red Cedar (Thuja plicata) ? splintfrei
Eiche (Quercus robur) splintfrei

GK 4 Teak (Tectonas grandis) splintfrei
Afzelia (Afzelia bipindensis) splintfrei

"Nach: Schulze, H.: Kommentar zu DIN 68 800-2 - Endfassung 9/ 96
2Nicht anwendbar fur tragende / aussteifende Bauteile nach DIN 1052

Auszug aus DIN EN ISO 12944-2 Tabelle 1 - Korrosivitatskategorien fiir atmospharische

Umgebungsbedingungen und Beispiele fiir typische Umgebungen

Kategorie

Beispiele fiir typische Umgebungen in einem gemaBigten Klima

C1 - unbedeutend

Beheizte Gebaude mit neutralen Atmospharen, z.B. Biiros, Laden, Schulen,

Hotels
C2 - gering Unbeheizte Gebdude, wo Kondensation auftreten kann, z.B. Lager, Sporthallen
C3 - mafig Produktionsraume mit hoher Feuchte und etwas Luftverunreinigung, z.B.
Anlagen zur Lebensmittelherstellung, Waschereien, Brauereien, Molkereien
Cé4 - stark Chemieanlagen, Schwimmbé&der, Bootsschuppen iber Meerwasser




4.5 Tirzargeneinbau

Fur die Befestigung der Tirzargen in
Powerpanel H,0 Montagewanden kom-
men unterschiedliche Befestigungsarten
in Frage. Je nach Raumhdghe (Wand-
hohel, Turbreite, Gewicht des Turblattes
einschlieflich Beschldgen u. 4. sind die

Tlrzargenarten wie folgt auszubilden:

Befestigung der Tiirzarge direkt an
CW-Standerprofilen bei:
B Schnellbauzargen, Holzzargen,

Umfassungszargen mit leichten

Befestigung der Tiirzarge an 2 mm
dicken U-Aussteifungsprofilen bei:
B Tirzargen mit schweren Tirblattern

> 25 kg [einschl. Beschlagen)

M Tirbreite > 885 mm
B Raumhohe (Wandhéhe) > 2,60 m

Die praxisgerechte Losung hierfur ist
der Einbau von 2 mm dicken UA-Aus-
steifungsprofilen. Die Langlécher im
Steg der UA-Profile und den Anschluss-
winkeln ermdglichen die Aufnahme

Vertikal aussteifende Profile sind
grundsatzlich wandhoch [raumhoch)
zu fihren und mit Winkeln oder
Laschen durch die oberen und unteren
UW-Profile kraftschlissig direkt am
Rohbau zu befestigen.
Randdammstreifen mit einer Dicke

> 5 mm sind im Befestigungsbereich
auszusparen, wenn sie sich durch die
Verdibelung nicht formschlissig
verpressen oder komprimieren
lassen.

Turblattern < 25 kg (einschl.
Beschlagen)

B Tirbreite < 885 mm

B Raumhohe (Wandhohe) < 2,60 m

begrenzter Deckendurchbiegungen und B Oberhalb der Turoffnung wird als
Tlrsturz sowohl bei Verwendung von
CW- als auch bei UA-Profilen ein
UW-Wandprofil eingebaut.

den Ausgleich geringer Raumhdhen-
toleranzen.

B Reicht aufgrund eines statischen

<625 <625 <625

Nachweises das 2 mm dicke UA- B In dieses Tursturzprofil werden im

Profil nicht aus, sind besonders
dimensionierte Profile als Ausstei-
fungsmafBnahme vorzusehen.
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Einbauschema der Zarge mit Unterkonstruktion (MaBe in mm)

maximalen Abstand von 625 mm
CW-Standerprofile eingestellt [ohne
mechanische Befestigung). Sie
stellen sicher, dass die Plattenstofle
nicht auf dem Tlrstdnder, sondern
oberhalb des Tirsturzes angeordnet
sind.

3b U-Anschlusswinkel
4 UW-Riegelprofil
5 Zarge

6 Befestigungslasche

Py ===}




0. Zuschnitt und Beplankung

5.1 Zuschnitt

Zuschnitte der fermacell Powerpanel

H,0 Platten erfolgen mittels einer her-
kdmmlichen schienengefihrten Hand-
kreissage mit Absaugung, vorzugsweise
als Tauchsage. Fir passgenaue und
scharfkantige Schnitte empfiehlt sich der
Einsatz von hartmetallbestiickten Sage-
blattern mit Wechselzahn. Der Stauban-
teil wird durch die Verwendung von
Sageblattern mit kleiner Z&hnezahl und
bei geringen Umdrehungszahlen vermin-
dert. Rundungen und Anpassungen
lassen sich mit einer Stichsdge oder mit
einem Hohlraum-Dosenbohrer herstel-
len. Auch dabei sollten hartmetallbe-

stickte Werkzeuge verwendet werden.

5.2 Beplankung

Wande

Die Beplankung von Wandkonstruktionen
kann je nach Anforderung (z.B. Schall-
oder Brandschutz) ein- oder mehrlagig
erfolgen. Selbst Fliesen kdnnen auf
einlagig beplankten Powerpanel H,0
Wanden oder Vorsatzschalen aufge-
bracht werden, ohne dass der Stander-

abstand verringert werden muss.

Die ein- oder mehrlagige Beplankung je
Wandseite mit Powerpanel H,0 Platten
kann entsprechend den Schall- oder
Brandschutzanforderungen an nicht
tragende innere Trennwande erfolgen.
Dabei sind auch Kombinationen von
Powerpanel H,0 und fermacell Gips-
faser-Platten maglich (siehe Kapitel 15).
M Beider Plattenmontage ist darauf zu
achten, dass immer mindestens zwei
Plattenkanten auf der Unterkonstruk-
tion aufliegen.
B Bei mehrlagiger Beplankung ist
ein Fugenversatz von mindestens
200 mm zwischen den einzelnen
Plattenlagen einzuhalten.
B Ublicherweise werden dafir die
Platten der einzelnen Lagen um ein
Achsraster versetzt angeordnet und

in der Unterkonstruktion befestigt.

Powerpanel H,0 Platten werden in der
Regel senkrecht auf der Unterkonstruk-
tion montiert. Im Objektbereich emp-
fiehlt sich die Verwendung von raum-
hohen Platten. Horizontale Querfugen
sind méglichst zu vermeiden (siehe
Kapitel 7.1). Sind diese jedoch baubedingt
nicht zu vermeiden, ist ein Versatz von
mindestens 400 mm einzuhalten. Kreuz-

fugen sind nicht zulassig.

Decken

Die Beplankung von Decken erfolgt
sinngemaf zu den Angaben bei Wanden.
Weitere Angaben zur Ausfihrung der
Unterkonstruktion und der Befestigung
sind in den Kapiteln 6 und 10 aufgefihrt.

Weitere Hinweise zur Beplankung siehe

Kapitel 8 Montageablaufe.

> 400

Verlegung im schleppenden Verband



5.3 Beplankungsschema
bei Glasfeldern,
Fenster- oder Tiir-
offnungen

Bei Fenster- oder Turdffnungen gibt es
zwei Ausfihrungsmaglichkeiten. Um
mdogliche Spannungsrisse an den
PlattenstdBen bei Offnungen in Wand-
flachen zu vermeiden (gilt auch fur
Offnungen in Decken und Dachschragen),
muss auf diesen Detailpunkt besondere
Sorgfalt gelegt werden. Im Folgenden
werden die zwei moglichen Ausfihrun-
gen beschrieben, die sowohl bei der
Klebefugentechnik als auch bei der
Ausfihrung mit Trockenbau-Kante

eingesetzt werden konnen.

Bei statisch besonders hoch bean-
spruchten Tiren, z.B. bei GbergrofBen
Raumhohen oder besonders grof3en und
schweren Tiurblattern, muss im Bereich
der TUrelemente auf eine ausreichend
bemessene Unterkonstruktion geachtet

werden (siehe Kapitel 4.5).

Ausfiihrung mit horizontalem
BeplankungsstoB3

Bei Turoffnungen wird oberhalb der
Offnung [bei Fensterdffnungen ober- und
unterhalb) die Platte links und rechts
Uber mindestens ein Feld (> 200 mm)] bis
zum nachsten Stander weitergefihrt.

Ausfiihrungen mit Plattenausklinkung
In Variante A werden die Platten so
ausgeklinkt, dass sich ein Fugenversatz
von mindestens 200 mm ergibt. Der
Plattenstofl muss durch ein zusatzliches
CW-Profil bzw. Fillholz hinterlegt sein.

GemaR Variante B kann das zusatzliche
Profil bzw. Fillholz entfallen, wenn die
Platte B um die halbe Profilbreite aus-
geklinkt wird. Die Tursturzbekleidung
montieren, wobei der maximale
Achsabstand der Unterkonstruktion von
625 mm einzuhalten ist. Die Platte [
ebenfalls um die halbe Profilbreite
ausklinken und montieren. Diese
Variante kann ausschliefllich bei
Verwendung der Klebefugentechnik

eingesetzt werden.

Beplankungsschema und Montagereihenfolge I bis

Tiaréffnung bei horizontalem Beplankungsstof3

Fensterdffnung bei horizontalem Beplankungsstof3

5.4 Besonderheiten

Empfehlungen fiir den Wandbereich

M Durch den Einsatz von raumhohen
Powerpanel H,0 Platten reduziert
sich der Fugenanteil erheblich.

B Die Ausfihrung ist schnell und
auflerst wirtschaftlich.

B Beigrofleren Raumhohen sollte die
auf dem Gerulst zu verarbeitende
Platte aufgrund des Handlings ein
Format von 2000 mmx 1250 mm

nicht berschreiten.

Empfehlungen fiir den Decken- und
Dachbereich

Im Decken- und Dachbereich sollte das
Plattenformat von 1000 mmx 1250 mm

verwendet werden.

Vorteile der Abmessungen

B handliches Format fiir Uberkopf-
arbeiten

M sichere Ausfihrung der Klebefugen
aufgrund der geringen Kantenlangen

B Plattenformat passt zum maximalen

Achsmall der Unterkonstruktion von
500 mm

Tiroffnung mit Plattenausklinkung (Variante A)

Fensteroffnung mit Plattenausklinkung (Variante A)



6. Befestigung

6.1 Befestigung
mit Schrauben

Metallunterkonstruktion

Die Befestigung der Beplankung an den
Metallprofilen erfolgt mit fermacell
Powerpanel H,0 Schrauben. Die spezi-
ell auf die Powerpanel H,0 Platte abge-
stimmte Kopfgeometrie sorgt fir ein
optimales Versenken des Schrauben-
kopfes in der Platte. Andere Schrauben
sind nicht geeignet. Es stehen drei
verschiedene Schraubenabmessungen
zur Verflgung, die durch eine Spezial-
beschichtung die Korrosivitatskategorie
C4 erreichen. Sie sind daher auch fur
Raume mit besonders hoher Feuchte-
belastung, wie z. B. Waschereien,
Brauereien, Molkereien oder Schwimm-
bader nach EN IS0 12944-2, einsetzbar.

Nicht hinterlegte vertikale Stofe zwi-
schen den CW-Profilen sind unzulassig.
Bei mehrlagiger Beplankung wird die
jeweils duflere Lage mindestens

200 mm stofversetzt. Die Platten wer-
den ohne vorzubohren in den vertikalen
CW-Profilen befestigt.

> 15 mm

>30m

Randabstande

Bei der Verwendung von Schrauben, ist ein
ausreichender Mindestabstand von > 15 mm
bzw. > 30 mm zum Plattenrand einzuhalten.

Fir einlagig beplankte Konstruktionen
werden Powerpanel H,0 Schrauben
3,9%x35 mm eingesetzt. Bei zweilagiger
Ausfihrung wird die zweite Lage mit

50 mm langen Powerpanel H,0 Schrau-

ben in der Unterkonstruktion befestigt.

Fir die Verschraubung haben sich
elektrische Bohrschrauber (Leistung
ca. 500 W, Nenndrehzahl 4000 U/min)
oder Schraubvorsétze auf handelsib-
lichen Bohrmaschinen bewahrt. Zur
sicheren Schraubenfihrung, speziell fur
50 mm lange Schrauben, empfiehlt sich
die Verwendung hochwertiger Bits
(PH2]. Kommen verstarkte Profile mit
einer Materialstarke > 1 mm oder UA-
Profile zum Einsatz, sind Powerpanel
H,0 Schrauben mit Bohrspitze

(3,9 x40 mm BS) zu verwenden.

Holzunterkonstruktion

Auf Holzunterkonstruktion werden die
Platten umlaufend (Stiel, Schwelle,
Rahm) mit den 35 mm langen (einlagig)
bzw. 50 mm langen Powerpanel H,0
Schrauben befestigt.

6.2 Befestigung mit
Klammern bzw.
Nageln

Die Befestigung der Powerpanel H,0
Platten auf Holzunterkonstruktion kann
unter Verwendung von Klammern oder
Nageln erfolgen. Diese Befestigungs-
technik ist einfach, schnell und sehr
wirtschaftlich. Die Verbindungsmittel
werden mit geeigneten Geraten ein-

getrieben.

Klammern mussen einen Drahtdurch-
messervon > 1,5 mm und eine Ricken-
breite von mindestens 10 mm aufweisen.

Die Mindesteinschlagtiefe betragt 25 mm.

Die Klammerlange richtet sich nach

der Plattendicke und kann gemaf Tabelle
Seite 13 festgelegt werden. Nagel miissen
einen Durchmesser d von 2-3 mm
aufweisen. Die Mindesteinschlagtiefe
betragt 22 mm, jedoch mindestens 8 d.

Die Klammern oder Nagel werden
maximal 1 mm versenkt bzw. ober-
flachenbiindig eingetrieben. Das Gewebe
in den Decklagen der Platte darf nicht
zerstort werden. Wir empfehlen den
Einsatz eines Gerates mit Eintreib-

begrenzung.

6.3 Abstinde der
Befestigungsmittel

Die maximalen Abstande der Befesti-

gungsmittel betragen:

Wand

M Schrauben < 250 mm
B Klammern < 200 mm
B Nagel <200 mm

Decke

B Schrauben <200 mm
B Klammern < 150 mm
B Nagel < 150 mm

Bei zweilagig beplankten Powerpanel
Wand- bzw. Deckenkonstruktionen darf
der maximale Befestigungsmittelab-
stand der ersten/ unteren Lage auf

400 mm bzw. 300 mm erhéht werden.



6.4 Mehrlagige Plattenbefestigung

Bei mehrlagigen Wand- bzw. Decken- Dies gilt auch fir Mischkonstruktionen
konstruktionen werden grundsatzlich aus fermacell Gipsfaser-Platten in Die Festlegung der er-
alle Beplankungslagen in der Unterkon-  der ersten und fermacell Powerpanel forderlichen Korrosions-
struktion [Metall/Holz) befestigt. H,0 in der zweiten Plattenlage. Eine . .
, schutzklasse ist bereits
Befestigung der Powerpanel H,0
Platte in der Gipsfaser-Platte ist in der Planung bzw. Aus-

nicht zuldssig. schreibung zu beriick-

sichtigen.

Abstand / Verbrauch bei Wandkonstruktionen mit Powerpanel H,0 pro m? Trennwand

Plattendicke/Aufbau Unterkonstruktion Powerpanel H,0 Schrauben Klammern/N&gel *

Lange Abstand Verbrauch Lange Abstand Verbrauch
[mm] [mm] [St./m2] [mm] [mm] [St./m?]

Metall, einlagig

12,5 mm CW (0,6 mm) 35 250 20 - - -
12,5 mm UA (2 mm) 40 BS 250 20 - - -
Metall, zweilagig (2. Lage in die Unterkonstruktion geschraubt)

1. Lage: 12,5 mm Gipsfaser CW (0,6 mm) 35 400 12 - - -
1. Lage: 12,5 mm CW (0,6 mm) 35 400 12 = = =
2. Lage: 12,5 mm CW (0,6 mm) 50 250 20 = = =
1. Lage: 12,5 mm UA (2 mm) 40 BS 400 12 - - -
2. Lage: 12,5 mm UA (2 mm) 40 BS 250 20 - - -
Holz, einlagig ** Klammern (Nagel)

1. Lage: 12,5 mm > 40x60 mm 35 250 20 38(35) 200 24
Holz, zweilagig/2. Lage in die Unterkonstruktion ** Klammern (Nagel)

1. Lage: 12,5 mm Gipsfaser > 40x60 mm 35 400 12 38(35) 400 12
1. Lage: 12,5 mm > 40x60 mm 85 400 12 38 (35) 400 12
2. Lage: 12,5 mm > 40x60 mm 50 250 20 50 (47) 200 24

Abstand / Verbrauch bei Deckenkonstruktionen mit Powerpanel H,0 pro m2 Deckenfldche

Plattendicke/Aufbau Unterkonstruktion Powerpanel H,0 Schrauben Klammern/Nagel *
Linge Abstand Verbrauch Lange [mm] Abstand Verbrauch
[mm] [mm] [St./m2?] [mm] [St./m?]
Metall, einlagig
12,5mm CW (0,6 mm) 35 200 19 - - -
Metall, zweilagig (2. Lage in die Unterkonstruktion geschraubt)
1. Lage: 12,5 mm Gipsfaser CW (0,6 mm) 35 300 14 - - -
1. Lage: 12,5 mm CW (0,6 mm) 35 300 14 - - -
2. Lage: 12,5 mm CW (0,6 mm) 50 200 19 - - -
Holz, einlagig ** Klammern (Nagel)
1. Lage: 12,5 mm > 48x24 mm 35 200 19 38 (35) 150 23
Holz, zweilagig/2. Lage in die Unterkonstruktion ** Klammern (Nagel)
1. Lage: 12,5 mm Gipsfaser > 48x24 mm 35 300 14 38 (35) 150 23
1. Lage: 12,5 mm > 48x24 mm 35 300 14 38 (35) 150 23
2.Lage: 12,5 mm > 48x24 mm 50 200 19 50 (47) 150 23

* Korrosionsschutz gemafl Feuchtebeanspruchung bericksichtigen.  ** Die Verbindungsmittel dirfen die Unterkonstruktion nicht durchdringen.



/. Fugenausbildung

7.1 Standard Fugentechniken

1. Klebefuge

Fur die Verbindung der fermacell
Powerpanel H,0 Platten im Wand- und
Deckenbereich wird vorzugsweise die
Klebefugentechnik angewandt. Um die
notwendige kraftschlissige Fugen-
verbindung zu erreichen, werden die
Platten an den Stirnkanten mit dem
fermacell Fugenkleber verklebt. Dieser
Klebstoff ist auch zur Fugenverbindung
in Feuchtrdumen mit den Beanspru-
chungsklassen A0 und A bzw. C [gemaf
ZDB-Merkblatt .Verbundabdichtungen”,
08/2012) geeignet.

Alternativ kann der fermacell Fugen-
kleber greenline in Bereichen der haus-
haltsiblichen Nutzung bis Feuchtig-
keitsbeanspruchungsklasse A0 (geman
ZDB-Merkblatt .Verbundabdichtungen”,
08/2012) eingesetzt werden.

Der Verbrauch betragt je Meter Platten-
fuge 20 ml. Fir die Klebefugen sind
vorzugsweise die vom Werk zugeschnit-
tenen Plattenkanten zu verwenden. Die
bei der Montage zugeschnittenen Power-
panel H,0 Platten missen scharfkantig

gesagt und absolut gerade sein.

Bei der Ausfiihrung der Klebefuge ist
unbedingt auf staubfreie Plattenkanten
zu achten. Die Klebeschnur wird auf die
Mitte der Plattenkante aufgetragen und
nicht auf die Unterkonstruktion.

Wichtig ist, dass beim Zusammenpres-
sen der beiden Plattenkanten der Kleb-
stoff die Fuge komplett fullt (der Kleb-
stoff ist auf der Fuge sichtbar).

Die maximale Breite der

Fuge darf 1 mm nicht

Uberschreiten.

Um Storungen des Klebstoff-Films bei
der folgenden Befestigung und Aushar-
tung zu vermeiden, sollte die Fuge nicht

auf Null zusammengedriickt werden.

Je nach Raumtemperatur und Luft-
feuchtigkeit ist der Klebstoff nach ca.
12-36 Stunden ausgehartet. Danach
wird der Uberschiissige Klebstoff voll-
standig abgestoflen. Dies kann z. B. mit
dem fermacell Klebstoffabstofer, einer
Putzscharre, einem Spachtel oder
einem breiten Stecheisen erfolgen.

Horizontale Fugen
Horizontale Fugen konnen die Stabilitat

freistehender Trockenbaukonstruktionen,

wie z.B. nicht tragender Montagewande,

Vorsatzschalen und Schachtwande,

schwachen. Um keine zusatzlichen

Kosten zu verursachen, sollten sie nach

Mdglichkeit vermieden bzw. minimiert

und raumhohe Platten eingesetzt

werden. Sind horizontale Fugen
dennoch erforderlich, ist wie folgt zu
verfahren:

B Bei Wanden mit einlagiger Beplan-
kung je Wandseite sind die Horizon-
talfugen vorzugsweise im oberen
Wandbereich anzuordnen, wobei
die Fugenausbildung als Klebefuge
erfolgt. Dabei ist ein Versatz von
mindestens 400 mm einzuhalten.

Kreuzfugen sind nicht zulassig.

M Beizweilagiger Beplankung je Wand-
seite konnen die Horizontalfugen der
ersten unteren Plattenlage stumpf
gestoflen ohne Verklebung ausgefihrt
werden. Die Horizontalfugen der
jeweils zweiten dufleren Plattenlage
werden als Klebefuge mit einem
Fugenversatz von mindestens 200 mm

ausgefihrt.

Fugen bei mehrlagiger Beplankung
Bei zwei- oder mehrlagigen Beplankun-
gen je Wandseite konnen unabhangig
der bauphysikalischen Anforderungen
grundsatzlich die unteren Plattenlagen
stumpf gestofBen werden. Dafir werden
fermacell Powerpanel H,0-Platten mit
rechtwinkliger Kantenausbildung einge-
setzt. Lediglich die duBere Beplan-
kungslage ist zu verkleben. Dies gilt
auch fur Mischkonstruktionen mit der
fermacell Gipsfaser-Platte in der
unteren Lage. Generell ist ein Versatz
der Fugen zwischen oberer und unterer
Plattenlage von » 200 mm einzuhalten.

Auch bei mehrlagiger Beplankung
erfolgt die Befestigung der Platten
grundsatzlich in der Unterkonstruktion.

2. Trockenbau-Kante

Zusatzlich zur Klebefuge bietet
fermacell fir Powerpanel H,0 die
Trockenbau-Kante (TB-Kante] an.

Die Platten sind im Kantenbereich leicht

schrag abgeflacht.



Je zwei Platten mit TB-Kante werden
stumpf gestoflen. Die Befestigung
erfolgt spannungsfrei mit den Ublichen
Verbindungsmitteln und -abstanden.

Im Bereich der TB-Kante muss das
selbstklebende fermacell Armierungs-
band TB eingebracht werden. Hierbei
wird das fermacell Armierungsband TB
vor dem Verspachteln auf die Trocken-
bau-Kante geklebt. AnschlieBend wird
der abgeflachte Bereich der Fuge mit
fermacell Powerpanel Feinspachtel
(Verbrauch: 0,2 [/m?] voll ausge-
spachtelt.

Die Verspachtelung darf erst bei einer
mittleren relativen Luftfeuchte von

< 70% und einer Raum- und Material-
temperatur von mindestens +5°C

erfolgen.

Alternativ kann das Armierungsband TB
auch in den Powerpanel Feinspachtel
eingelegt werden. Dafir wird zundchst
Powerpanel Feinspachtel im abgeflach-
ten Fugenbereich vorgelegt und das
Gewebeband aufgelegt. Anschlieflend
wird erneut Powerpanel Feinspachtel
aufgebracht und damit das Gewebe

eingebettet.

Nach dem Austrocknen des fermacell
Powerpanel Feinspachtels kann der
Fugenbereich, in Abhangigkeit von der

Nicht tragende Montagewande

gewinschten Oberflachenqualitat, mit
einem zweiten Spachtelauftrag geglat-
tet werden. Auch hierfir kommt der
gebrauchsfertige Powerpanel Fein-
spachtel zum Einsatz. Es gelten diesel-
ben Verarbeitungsbedingungen wie fir
die Fugenspachtelung.

Sollen die Flachen mit keramischen
Fliesen oder Feinsteinzeug belegt
werden, kann anstelle des Powerpanel
Feinspachtels auch der fermacell
Flexkleber (Verbrauch: 0,2 kg/m2)

zur Fugenverspachtelung verwendet
werden. Die Arbeitsablaufe sind die
gleichen wie bei Verwendung des
Powerpanel Feinspachtels.

Die nicht abgeflachten Plattenkanten
werden grundsatzlich durch fermacell
Fugenkleber oder fermacell Fugen-
kleber greenline miteinander verklebt.

Horizontale Fugen

Die Ausfihrung von Horizontalfugen
erfolgt wie zuvor im Abschnitt . Klebe-
fuge” beschrieben.

Fugen bei mehrlagiger Beplankung
Die Fugen kdnnen ebenfalls wie im
Abschnitt .Klebefuge” beschrieben
ausgefihrt werden. Bei Verwendung
von Platten mit TB-Kanten in den unte-
ren Lagen missen bei Anforderungen
an den Brand- oder Schallschutz die

Trockenbaukanten verspachtelt werden,
auf das Armierungsband TB kann in
diesem Fall verzichtet werden.

Randabstidnde

fermacell Powerpanel H,0 Platten mit
werkseitiger TB-Kante werden bei der
Montage stumpf gestoflen. Die Rand-
abstdnde der Befestigungsmittel sind
entsprechend der Skizze unten ein-

zuhalten.

3. Klebefuge nachtraglich
verschlossen
Der fermacell Fugenkleber bzw. Fugen-
kleber greenline ist nicht zum nachtrag-
lichen Verfillen/Verkleben von Fugen
geeignet. Um hochfeste Fugen herzu-
stellen, die nicht sofort ausgefihrt
werden konnen, z.B. beim Biegen
von fermacell Powerpanel H,0, emp-
fiehlt sich die Verwendung des zwei-
komponentigen Klebstoffsystems
fermacell DUO fir Fugenbreiten von
3-8 mm. Durch diese Verklebung wird
ein kraftschlissiger Plattenverbund
Uber die Stirnkanten der Platten sicher-
gestellt. Diese Fugentechnik ist bei
Konstruktionen mit Anforderungen an
den Brandschutz nicht anwendbar.

Die sauberen und staubfreien Fugen
werden gleichmaBig und vollstandig
mit Klebstoff gefdillt.




Kleben

Abstoflen

e

Nachtrégliches Verkleben mit fermacell DUO

Die detaillierten Verarbeitungsangaben
sind dabei zwingend einzuhalten (klima-
tische Bedingungen, Aushartungszeit
usw.). Uberschiissiger Klebstoff sollte
unmittelbar nach der Verklebung ent-
fernt werden. Ein nachtragliches Ent-
fernen des ausgehdrteten Klebstoffes
ist nur mit grofBem Kraftaufwand maég-
lich.

4. Verklebung Powerpanel H,0 mit
Gipsfaser-Platten
Wenn es die Bausituation erfordert,
kann die fermacell Powerpanel H,0 mit
rechtwinkliger Kantenausbildung mit
einer fermacell Gipsfaser-Platte von
12,5 mm Dicke kraftschlissig mittels
Klebefuge verbunden werden.

Hierbei sind folgende Randbedingungen

zu beachten:

B Ausfihrung nur fir den Wandbereich

B maximale Wandlange < 8,00 m, bei
Wandlangen > 8,00 m ist die Anord-
nung von Bewegungsfugen erforderlich

M Verwendung von geschosshohen
Platten

B Maximal ein Materialwechsel pro
Wand zwischen fermacell Power-
panel H,0 und fermacell Gipsfaser
zuldssig

B Unter den gegebenen Vorraus-
setzungen ist ein durchgangiges Be-
fliesen Uber beide Plattenmaterialien
moglich.

B Ansonsten gelten die plattenbezoge-
nen, entsprechenden Verarbeitungs-
richtlinien

Madgliche Einbausituationen:

B Duschecke im hauslichen Feucht-
raum (Beanspruchungsklasse A0
gemafl ZDB-Merkblatt]

B Wohnraum mit Kaminofen bzw. Strah-
lungsheizungen, bei denen aufgrund
der hoheren Temperaturen keine
Gipsfaser-Platten verwendet werden

kénnen

7.2 Alternative Fugen-
techniken

Fugentechnik mit sichtbaren
Plattenfugen
Wird keine fugenlose Oberflache be-
notigt, kann auch die Verarbeitung der
Powerpanel H,0 Platten ohne Klebe-
fugentechnik erfolgen:
B offene Plattenfugen (Fugenbreite
< 10 mm) mit geeigneter Hinter-
legung oder
B Plattenfugen dicht gestof3en und
ggf. leicht angefaste Plattenkanten

Bei sichtbarer Verschraubung wird das
Vorbohren der Platten empfohlen. Es
kdnnen geeignete Schrauben mit Trom-
peten-, Linsen- oder flachem Senkkopf
verwendet werden.

Bei der Variante mit offener Plattenfuge
empfiehlt sich, aus optischen Grinden,
neben der sichtbaren Plattenoberflache
auch die Plattenkanten zu beschichten.
Angaben zur direkten Farbbeschichtung
(ohne Flachenspachtelung) siehe Kapitel
12.9.

Fugentechnik mit stumpfem Stof3 und
Armierungsgewebe

Alternativ zu den vorgenannten Fugen-
techniken kdnnen fermacell Powerpa-
nel H,0 Platten auch ohne Klebefuge
mit stumpfem Stof3 und anschlieBender
Oberflachenarmierung verarbeitet
werden. Diese Flachen sind als Unter-
grund fur Spachtelungen, Anstriche und
Tapeten (Variante 1: Wand und Decke)
bzw. Fliesen (Variante 2: Wand) geeignet.
Die beschriebenen Oberflachentechni-
ken gelten bei mehrlagigen Beplankun-
gen fur die aufBere, sichtbare Platten-
lage. Die unteren Lagen werden wie im

Kapitel 7.1 beschrieben ausgefihrt.



Randbedingungen: Variante 1: Variante 2:

B Alle fermacell Powerpanel H,0 Geeignet fur Oberflachenbeschichtung Geeignet fir Fliesen im Wandbereich

Platten werden grundsatzlich mit mit Spachteln, Anstrichen und Tapeten M Grundieren der gesamten Flache,

im Wand- und Deckenbereich

stumpfem Stof3 (Fugenbreite < T mm)
ausgefihrt

B Plattenformat im Deckenbereich
<1000 mmx1250 mm

B Plattenformat im Wandbereich:
beliebig

B maximale Wand- und Deckenlange
< 8,00 m, bei Lédngen > 8,00 m ist die
Anordnung von Bewegungsfugen
erforderlich

M Plattenstofle im hoch belasteten
unteren Wandbereich sind zu
vermeiden

B alle weiteren Randbedingungen
entsprechen den Ausfiihrungen in
dieser Verarbeitungsanleitung
(Verbindungsmittel, Unterkonstruk-
tion, Fugenversatz, etc.)

Das Mischen von Klebe-

M vollflachiges Auftragen des

fermacell Powerpanel Feinspachtels
mit einer Zahnkelle (8er oder 10er
Zahnung]

das fermacell Armierungsgewebe
HD vollflachig und faltenfrei mit
ausreichender Uberlappung der
Bahnen (> 100 mm)] durch ebenes
Zuziehen einbetten

das Armierungsgewebe HD muss

im dufleren Drittel der Armierungs-
schicht liegen

die Schichtdicke des armierten
Spachtels betragt mind. 4 mm

die Aushartungszeit des Powerpanel
Feinspachtels betragt ca. 1 Tag pro
mm Schichtdicke (bei 20°C/50% rLF)
Finish-Spachtelung mit fermacell
Powerpanel Feinspachtel je nach
geforderter Qualitatsstufe (siehe

z.B. mit fermacell Tiefengrund
vollflachiges Auftragen eines geeig-
neten kunststoffverglteten Zement-
pulverklebers (.Flexklebers’], z.B.
fermacell Flexkleber, mit einer
Zahnkelle (8er oder 10er Zahnung])
das fermacell Armierungsgewebe
HD vollfléachig und faltenfrei mit
ausreichender Uberlappung der
Bahnen (> 100 mm)] durch ebenes
Zuziehen einbetten

das Armierungsgewebe HD muss im
duBeren Drittel der Armierungs-
schicht liegen

die Schichtdicke des armierten
Fliesenklebers betragt mind. 4 mm
die Fliesenarbeiten kénnen nach
kompletter Aushartung der Armie-
rungsschicht beginnen,
Herstellerangaben beachten (zu-
meist 24 Stunden bei 20°C/50% rLF)

fuge und stumpfem Stof3 Kapitel 12) B ggf. Finsatz eines geeigneten
in der Flache ist nicht gewiinschte Oberfléachen- Abdichtungssystems
,_ . beschichtung M Verfliesen
zulassig.
Variante 1: Variante 2:

mit fermacell Powerpanel Feinspachtel

fermacell Powerpanel H,0

fermacell Powerpanel Feinspachtel
Auftrag mit Zahnkelle

fermacell Armierungsgewebe HD
Uberlappung = 100 mm

fermacell Powerpanel Feinspachtel

[Finishspachtelung)

gewiinschte
Oberflachenbeschichtung

mit fermacell Flexkleber

fermacell Powerpanel H,0
fermacell Tiefengrund

fermacell Flexkleber
Auftrag mit Zahnkelle

fermacell Armierungsgewebe HD
Uberlappung > 100 mm

fermacell Flexkleber Auftrag mit
Zahnkelle

Fliesen



7.3 Bewegungsfugen (durchgehende Trennung der Konstruktion)

Bewegungsfugen sind in Powerpanel
H,Q Konstruktionen grundsatzlich an
den Stellen im Gebaude (Rohbau) erfor-
derlich, an denen auch Bewegungs-
fugen vorhanden sind. Sie missen im
Wand- und Deckenbereich mit gleicher
Bewegungsmaoglichkeit Ubernommen
werden. Dabei ist darauf zu achten,
dass die Beplankung aus Powerpanel
H,0 Platten sowie die Unterkonstruk-
tion getrennt wird.

Metallunterkonstruktion

Aufgrund von Luftfeuchteanderungen
kann es zu einer Dehn- und Schwind-
bewegung der Powerpanel H,0 Beplan-
kung kommen. Daher missen bei
diesen Konstruktionen im Abstand von
max. 8,00 m Bewegungsfugen vorge-

sehen werden.

Zusatzlich sind bei einer erhohten
thermischen Beanspruchung der Unter-
konstruktion (z. B. bei Nutzung von
Einbaulampen im Deckenbereich oder
bei Kihl- und Heizdecken) magliche
Langenanderungen durch konstruktive
MaBinahmen zu berlcksichtigen

(z.B. Trennung der Metallprofile).

Konstruktion und Ausbildung der Be-
wegungs- und Dehnfugen von ein- und
zweilagig beplankten Montagewanden
sind den Details aus Kapitel 9 (Wand)
bzw. aus Kapitel 10 (Decke] zu entnehmen.
Mafnahmen zur Gewahrleistung der
geforderten Schall- und Brandschutz-

eigenschaften sind zu bericksichtigen.

Powerpanel H,0 Montagewénde mit Bewegungsfugen
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Holzunterkonstruktion

Aufgrund des unterschiedlichen Dehn-
und Schwindverhaltens von Holzunter-
konstruktionen und fermacell Power-
panel H,0 Beplankungen bei einer
Anderung der Luftfeuchte muss eine
Trennung in der Beplankung im Abstand
von max. 8,00 m vorgesehen werden
(offener PlattenstoB, nicht verklebt).
Diese Trennung sollte idealerweise an
nicht sichtbaren Stellen, z.B. hinter
einem Querwandanschluss, zwangungs-
frei erfolgen.

fermacell Powerpanel H,0 Montagewand,
Bewegungsfuge mit Zusatzprofil



8. Montageablaufe bei Wandkonstruktionen

8.1 Einfachstanderwande, einlagig beplankt

Die 12,5 mm dicke fermacell Powerpanel
H,0 Platte wird auf einer Unterkon-
struktion im Abstand von maximal

625 mm montiert. Die Platten sind

ca. 10 mm kirzer als die Raumhohe

zuzuschneiden.

Erste Platte

B Am offenen Profilschenkel mit
Powerpanel H,0 Schrauben auf dem
CW-Standerprofil befestigen.

B Mit der Kartusche wird der fermacell
Fugenkleber oder Fugenkleber
greenline in flacher Wulstform auf
die senkrechte Plattenkante aufge-

tragen.

Folgende Platten

M Einseitig unterlegen, damit die
Plattenkanten oben aneinander
stoflen.

B Nach unten entsteht ein keilformiger
Spalt von 10-15 mm zwischen beiden
Platten.

H Befestigung der Powerpanel H,0
Platte ca. 80 mm unterhalb der
Oberkante mit einer Powerpanel H,0
Schraube am CW-Standerprofil.

B Durch das Entfernen der einseitigen
Unterstitzung am Boden driickt sich
die Platte durch das Eigengewicht
gegen die Erste. Der Klebstoff wird
komprimiert und die Fuge ist dicht.

B Die Befestigung der Platte erfolgt
kontinuierlich von oben nach unten.

W Falls erforderlich, bauseitiges Ver-
legen der Installationen im Wand-
hohlraum und eventuell Dammstoff
einbauen (Bauphysik beachten).

B Gegentiberliegende Wandseite - wie
vorher beschrieben - mit Powerpanel
H,Q beplanken.

Die Plattenverlegung kann auch mit

Hilfe eines Plattenhebers erfolgen.

H Beidieser Montagetechnik ist sicher-
zustellen, dass ein ausreichender
Anpressdruck der Powerpanel H,0
Platten auf den Fugenkleber vor-

handen ist.
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M In diesem Fall erfolgt die Befestigung
von der Mitte aus.

Bei Holzstanderwanden gelten die
Angaben der Kapitel 8.8 und 8.9.

Beplankung nur an den
CW-Standerprofilen
verschrauben, nicht an

den horizontalen UW-

Anschlussprofilen.

8.2 Einfachstander-
wande, mehrlagig
beplankt

Die mehrlagige Beplankung mit Power-
panel H,0 Platten erfolgt im Allgemeinen
wie unter Kapitel 8.1 beschrieben.

Powerpanel H,0 Montagewand ohne und mit
Hohlraumdammung als Einfachstanderwand,
doppellagig beplankt. Beide Plattenlagen in
Standerprofile verschraubt.

Erste untere Plattenlage

B Breite 1250 mm, raumhoch

M Platte stumpf stof3en, ohne Verkle-
bung (gilt auch fir Brand- und
Schallschutzkonstruktionen)

M BeiVerwendung von Platten mit
TB-Kanten muss bei Anforderungen
an den Brand- oder Schallschutz
die Trockenbaukante verspachtelt
werden, auf das Armierungsband TB
kann in diesem Fall verzichtet
werden.

B Befestigung in Unterkonstruktion
mit Powerpanel H,0 Schrauben
3,9x35 mm, Abstand gemaf
Kapitel 6.3

Zweite bzw. duBere Plattenlage

B Breite 1250 mm, vorzugsweise
raumhoch

B Platte mit Klebefuge gemaf Kapitel 7
montieren

M Stofversatz zwischen erster und
zweiter Plattenlage » 200 mm, vor-
zugsweise um einen Standerabstand

versetzt

Powerpanel H,0 Montagewand ohne und mit
Hohlraumdammung als Doppelstdnderwand,
einlagig beplankt. CW-Profile getrennt ange-
ordnet (links) bzw. durch selbstklebende Damm-
streifen (rechts) verbunden.

W Befestigung in Unterkonstruktion
mit Powerpanel H,0 Schrauben
3,9x50 mm, Abstand gemaf} Tabelle
in Kapitel 6

8.3 Doppelstander-
wande, ein- und
mehrlagig beplankt

Die Ausfuhrung der Powerpanel H,0
Doppelstanderwand kann wie unter
Kapitel 4.2, 8.1 und 8.2 beschrieben -
jedoch mit zwei getrennten, parallel
zueinander montierten Metallstander-
werken aus CW-/UW-Profilen - erfol-
gen. Die Wanddicken, Héhenangaben
und bauphysikalische Eigenschaften

sind zu beachten.

1
i

E

Powerpanel H,0 Montagewand ohne und mit
Hohlraumdammung als Doppelstdnderwand,
zweilagig beplankt. Beide Plattenlagen in
Standerprofile verschraubt.
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Powerpanel H,0 Installationswand

8.4 Installationswande

Die Powerpanel H,O Installationswand
ist eine Doppelstdnderwand gemaf
Kapitel 8.3. Die beiden Metallstander-
werke aus CW-/UW-Profilen werden so
weit voneinander getrennt montiert,
dass z.B. die Installation von Rohren im
Wandhohlraum problemlos erfolgen
kann.

Um die Steifigkeit der Unterkonstruk-
tionen zu erhdhen, kdnnen in den Drit-
telpunkten der Wandhthe Laschen aus
Powerpanel H,0 Plattenstreifen ange-
ordnet und mit Powerpanel H,0 Schrau-
ben 3,9x35 mm zug- und druckfest an
den Stegen der Standerprofile befestigt
werden.

N

Verlaschung bei einer Installationswand

Unterkonstruktion aus CW-Profil mit Justier-
schwingbiigel, einlagig beplankt

Unterkonstruktion aus CD-Profilen, mit/ohne
Holzeinlage, einlagig beplankt

Alternativ konnen auch Stahlleicht-
profile mit entsprechender Befestigung
als Laschen verwendet werden. Im
Bereich von Sanitartraggestellen sind
die Laschen unmittelbar Gber den
Tragstandern anzuordnen (siehe auch
Kapitel 13.3). Bei Brandschutzanforde-
rungen ist die Beschaffenheit der
Laschen in der Planung besonders zu

berticksichtigen.

Powerpanel H,0 Vorsatzschale, zweilagig
beplankt

L

(>

Unterkonstruktion aus CW-Profilen, Befestigung
mit Winkeln an Riickwand, zweilagige Beplankung

\

A

Y

Unterkonstruktion aus Federschiene, einlagig
beplankt

8.5 Vorsatzschalen und
Schachtwande

Die Ausflihrung der Vorsatzschalen

mit Powerpanel H,0 erfolgt wie unter
Kapitel 8.1 bzw. 8.2 beschrieben, jedoch
nur mit einseitiger Beplankung.

Unter brandschutztechnischen Gesichts-
punkten erfolgt die Brandschutzklassi-
fizierung der Schachtwande von beiden
Seiten.

8.6 Wandbekleidungen

Fir Wandbekleidungen mit Powerpanel
H,Q Platten auf Metallunterkonstruk-
tionen kdnnen unterschiedliche Profil-
systeme gewahlt werden (Beispiel siehe
oben].



8.7 Gebogene Wande

Bei der Erstellung gebogener Wandkon-
struktionen mit fermacell Powerpanel
H,0 Platten sind, abhangig vom Krim-
mungsradius, verschiedene Ausfih-

rungsvarianten maglich.

Radius > 4000 mm, Biegen mit Unter-
konstruktionsabstand £312,5 mm
Bei diesem Anwendungsfall kommen
grofiformatige H,0 Platten mit Langen
von > 2000 mm zum Einsatz, die quer
auf der Unterkonstruktion befestigt

werden.

Radius > 1500 mm bis €£4000 mm,
Biegen mit Unterkonstruktionsab-
stand £ 250 mm

Die fermacell Powerpanel H,0 Platten

missen Uber eine Form vorgekriimmt

werden. Dies fihrt zum Gefligebruch.
Beim Vorkriimmen darf das Gewebe
nicht reifien!

Bei beiden Varianten sollten vorzugs-
weise die grof3formatigen Platten ldngs
aufgetrennt werden (Breite 625 mm)
und mit ca. 3-5 mm Abstand auf der

Unterkonstruktion montiert werden.

Im Nachgang konnen die Fugen mit
zweikomponentigem PU-Kleber ver-
klebt werden (siehe Kapitel 7.1).

Bei zweilagigen Ausfiihrungen wird die
untere Lage stumpf gestoflen. Bei der
Sichtlage kann dann die Ubliche Klebe-
fugentechnik mit dem fermacell Fugen-

kleber angewendet werden.

Radius 2 250 mm bis £ 1500 mm,
Biegen durch Einschneiden der Platte.
Bei der Erstellung von gebogenen
Wandkonstruktionen mit geringen
Biegeradien (250 mm bis 1500 mm)
werden Powerpanel H,0 Platten einseitig
eingeschnitten und anschliefend auf
der Unterkonstruktion befestigt. Bei
nach innen gebogenen Konstruktionen
wird die Plattenvorderseite (Sichtseite)
und bei nach auflen gebogenen die
Plattenriickseite eingesagt. Somit
werden die Einschnitte bei der Platten-
montage immer geschlossen (siehe
Abbildung Seite 24).




Der Abstand der Unterkonstruktion

betragt im Bereich der Biegung fir:

M Biegeradiusr>0,5m
Achsabstand UK < 420 mm

M Biegeradiusr>0,25m
Achsabstand UK < 320 mm

Fir den Boden- und Deckenanschluss
empfehlen wir die Verwendung von
speziellen, flexiblen UW-Profilen

(z.B. PROTEKTOR). Unter Umstéanden
missen dafir die Stege der Profile
eingeschnitten werden.

Der Verlauf der Wand sollte vor Beginn
der Montage mithilfe einer Schablone
an Boden und Decke angezeichnet

werden.

Fur die Erstellung eines Viertelkreises
(90° Biegung) sind mindestens 10
gleichmaBig verteilte Langsschnitte
anzuordnen.

Der Abstand zwischen den Schnitten
richtet sich nach dem Biegeradius
(siehe Tabelle).

Die Tabellenangaben gelten fiir die Erstellung eines Viertelkreises (90° Biegung)

Bei hdheren Anforderungen an die
Rundung ist eine feinere Gliederung
notwendig. Daflir sollte bei Biegeradien
> 0,5 m der Abstand zwischen den
Langsschnitten nicht mehrals 10 cm
betragen. Durch die homogenere
Rundung wird der Spachtelaufwand
verringert.

Zum Einschneiden empfehlen wir eine
Handkreissage als Tauchsage mit Ab-
saugeinrichtung. Die angenommene

Schnittbreite des Sageblattes betragt

dabeica.3 mm.

Die Einschnitttiefe sollte ca. 8 mm
betragen. Das Gewebe der hinteren
Deckschicht darf nicht angesagt
werden.

Die Platten sind so zu montieren,
dass sie komplett an dem Standerwerk
anliegen und darauf befestigt sind.

Mindestplattenldnge
Die Platte sollte auf jeder Seite einen
mindestens 200 mm breiten, nicht

Biegeradius Eingeschnittener Anzahlder Abstand Stinder- Mindest-

Bereich Einschnitte zwischen den abstand Platten-
Einschnitten maximal lange

[m] [mm] [mm] [mm] [mml]

0,25 390 10 44 <320 790

0,35 490 10 54 <320 890

0,50 790 10 87 <320 1190

0,75 1180 10 13 * 131 100 * <420 1580

1,00 1570 10 17 * 175 100 * <420 1970

1,25 1960 10 21* 218 100 * <420 2360

1,50 2360 10 24 * 262 100 * <420 2760

* Angaben gelten bei héheren Anforderungen an eine homogenere Rundung

eingeschnittenen Bereich aufweisen.
Dieser muss an mindestens zwei Profilen
befestigt werden. Der eingeschnittene
Bereich soll immer aus einer komplet-
ten Platte hergestellt werden. Es sind
nur waagerechte Fugen zuldssig. Die
Ausbildung dieser erfolgt als Klebefuge
gemaf Kapitel 7.1.

Beispiel einer 90° Biegung

Bei Biegeradien bis 0,5 m werden
vorzugsweise raumhohe Platten im
Hochformat eingesetzt. Bei Biegeradien
> 0,5 m werden die eingeschnittenen
Platten im Querformat verlegt. Die
Mindestlangen der Platten sind den

Angaben der Tabelle zu entnehmen.

Oberflachenbehandlung

Damit die eingeschnittenen Platten
wieder ihre volle Festigkeit erreichen,
missen sie nach der Montage mit einer
Oberflachenarmierung versehen werden.
Dabei wird der komplette eingeschnittene
Bereich und auch der nicht einge-
schnittene Bereich (Breite > 100 mm)
beschichtet.

Bei Beschichtungen mit Spachtelungen,
Anstrichen oder Tapeten wird dafir die
im Kapitel 7.2 unter Variante 1 beschrie-
bene Ausfihrung angewendet.

Bei Beschichtungen mit Fliesen gilt die
Ausfihrungsbeschreibung geman
Kapitel 7.2 - Variante 2.

Vor der Ausfiihrung von gebogenen
Wandkonstruktionen empfehlen wir eine
Beratung durch unseren technischen
Kundendienst.



Gebogene Winde mit Powerpanel H,0

8.
e
A,
S,
(2
\S\/‘
e
%’b
”»
&
:3
L L nm

> 200 mm <310
nicht eingeschnittener
Bereich

Beispiel fur eine Aulenrundung mit einem Biegeradius von r =500 mm

> 200 mm
nicht eingeschnittener Bereich

Plattenvorderseite mit entsprechender
Oberflachenbehandlung

~

> 200 mm
nicht eingeschnittener
Bereich

>200 mm
nicht eingeschnittener
Bereich

Beispiel fiir eine Innenrundung mit einem Biegeradius von r= 1000 mm

Plattenvorderseite mit entsprechen-
der Oberflachenbehandlung
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8.8 fermacell Wandkonstruktionen mit Holzunterkonstruktion

Unter Berlcksichtigung der Anforde-
rungen an Brand-, Schall- und Warme-
schutz kann auch eine Holzunterkon-
struktion zum Einsatz kommen (siehe
auch Kapitel 4.3).

Die Anschlussholzer der Holzunterkon-
struktion werden wie im Kapitel 4.3
beschrieben an den angrenzenden
Bauteilen dicht befestigt. Zur Gewahr-
leistung der Anforderungen an den
Brand- und Schallschutz sollten dabei
z.B. selbstklebende Dichtungen oder
Mineralwolle-Randdammstreifen ver-

wendet werden.

Bei Trennwanden mit Brandschutzan-
forderungen sind grundsatzlich nicht
brennbare Dichtungsmaterialien einzu-
setzen [siehe auch DIN 4102-4, Ab-
schnitt 4.10.5).

Y

AN
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Montagewand mit/ohne Hohlraumddmmung als
Einfachstanderwand, einlagig beplankt

Die weiteren Holzstander werden
zwischen die jeweils oberen und unte-
ren Anschlusshdlzer eingepasst, lot-
recht auf maximal 625 mm Achsabstand
ausgerichtet und mit geeigneten Be-
festigungsmitteln an den Anschluss-

holzern befestigt.

Bei doppelten Holzstanderkonstruktio-
nen ist bei geringem Abstand der Holz-
stander aus schalltechnischen Griinden
zwischen diesen ein selbstklebender

Dammstreifen anzuordnen.

Bei Installationswanden miissen

die Holzstédnder soweit auseinander
montiert werden, dass z.B. dickere
Installationsrohre im Wandhohlraum
geflhrt werden kdnnen. Eine ausrei-
chende Stabilitat ist durch geeignete
Holzquerschnitte sicherzustellen.

Montagewand mit/ohne Hohlraumddmmung als
Einfachstanderwand, zweilagig beplankt

Die Befestigung der Beplankung auf der
Holzunterkonstruktion erfolgt im Ge-
gensatz zur Metallunterkonstruktion
umlaufend mit Powerpanel H,0 Schrau-
ben, Nageln oder Klammern. Die Unter-
konstruktion darf bei der Befestigung
nicht federn und muss eine ausreichend
breite Auflage fur die fermacell Power-
panel H,0 Platten von mindestens

20 mm bieten.

Krimmungen der Unterkonstruktion
und Toleranzen bei der manuellen
Befestigung (Randabsténde siehe
Kapitel 6] sind ebenfalls zu

bertcksichtigen.

Die weiteren Montageschritte sind
analog der Kapitel 8.1 bis 8.6 vorzu-

nehmen

Montagewand mit Hohlraumdammung als
Doppelstanderwand, doppellagig beplankt



8.9 Einfachstanderwande
mit Metall-/Holz-
unterkonstruktion

Die wirtschaftliche Powerpanel H,0
Montagewand in Mischbauweise mit
Metall-/Holzunterkonstruktion hat sich
seit langem bewahrt.

Bei dieser Bauweise wurden die Vorteile
einer Metallunterkonstruktion sowie
einer Holzunterkonstruktion in Verbin-
dung mit der Powerpanel H,0 Beplan-
kung bertiicksichtigt. Die Befestigung
der Beplankung erfolgt am einfachsten
und schnellsten mit der Klammertech-

nik (siehe auch Kapitel 6).

Im Bereich der Decken- und Bodenan-
schlisse erfolgt die Befestigung der
Metallprofile (UW-Profile] mit geeigne-
ten Befestigungsmitteln direkt am
Rohbau. Dies ist schneller und einfa-

cher als das Befestigen von Holzprofilen.

Unebenheiten im Bereich des angren-
zenden Baukorpers sind problemloser
auszugleichen - vor allem unter Schall-
und Brandschutzgesichtspunkten.

Die senkrechten Holzstander kénnen
ohne exakten Langenzuschnitt in die

U-formigen Anschlussprofile an Decke

und Boden eingefiihrt werden.

Elastoplastische
Dichtung

Holzstander

UW-Profil

Decken- und Bodenanschluss
mit Metall-/Holzunterkonstruktion

So lassen sich geringe Unterschiede in
der lichten Einbauhdhe der Trennwand
in der jeweiligen Etage problemlos
ausgleichen. Hinsichtlich der Schall-
und Brandschutzeigenschaften sind
Powerpanel H,0 Montagewande in
Mischbauweise den Montagewanden
mit reinen Holzunterkonstruktionen

gleichzusetzen.

8.10 Kantenschutz

Wenn Auflenecken von Powerpanel
Wandkonstruktionen zusatzlich ge-
schitzt werden sollen, kdnnen bei
gespachtelten Oberflachen geeignete
Kantenschutzprofile, z. B. Edelstahl-
Eckschutzschienen, direkt beim ersten
Spachtelgang mit eingespachtelt wer-
den. Fur diesen Arbeitsgang empfehlen
wir den fermacell Powerpanel Fein-
spachtel.

Fur Wandflachen, die mit Fliesen verse-
hen werden, gibt es speziell auf diesen
Anwendungsfall abgestimmte Profile,
die direkt im Zuge der Befliesung mit
eingearbeitet werden konnen.

Holzlattung 50 x 30 AV
I O

_—_t <150fKlammern) ~
= <200 (Schrauben)

> S [mml

Ballwurfsichere Deckenkonstruktion mit Holz-
lattung, direkt befestigt

8.11 Ballwurfsicherheit

fermacell Powerpanel H,0 Platten
dienen als ballwurfsichere Bekleidung
von Deckenkonstruktionen in Sport-
hallen. Mit ihnen werden die Anforde-
rungen an die Ballwurfsicherheit von
Bauelementen fir Sporthallen nach
DIN 18032-3 bzw. die Stof3festigkeit von
Deckenkonstruktionen nach EN 13964
erfullt.

Deckenkonstruktion

Mit nur einer Lage 12,5 mm fermacell

Powerpanel H,0 Platten wird die Ball-

wurfsicherheit fir Deckenbekleidungen

und abgehangte Unterdecken erreicht:

B Achsabstand der Traglattung aus
Holz (50x30 mm) max. 417 mm,
Achsabstand der Metalltragprofile
(CD 60/27 mm)] max. 500 mm

Il Befestigung der Powerpanel H,0
Platten auf der Grundlattung aus
Holz mit zugelassenen Klammern
(Ldnge > 35 mm, Abstand < 150 mm)
oder mit Powerpanel H,0 Schrauben
(3,9x35 mm, Abstand < 200 mm).

W Befestigung am Metallprofil mit
Powerpanel H,Q Schrauben
(3,9x35 mm, Abstand < 200 mm),

M als Fugentechnik kommt aus-
schlieBllich die Klebefugentechnik
(fermacell Fugenkleber oder Fugen-
kleber greenline) zur Anwendung.

Metallprofil CD 60/27

e

3 e
i <200 [Sch%&ben]
- N

B

BN

Ballwurfsichere Deckenkonstruktion mit abge-
hangten Metallprofilen



9. Anschlussdetails Wandkonstruktionen

Powerpanel H,0 Montagewénde mit Hohlraumddmmung als Einfachstdnderwénde, einlagig beplankt

(1) fermacell Powerpanel H,0 12,5 mm
(2) Klebefuge

(3) CW-Standerprofil

(4) UW-Anschlussprofil

(5) Hohlraumdammung

(6) Anschlussdichtung

™ 10

Querschnitt 2

’ Eckausbildung und
Hohenschnitt ' T-Verbindung ' freistehendes Wandende

Powerpanel H,0 Montagewénde mit Hohlraumdédmmung als Einfachsténderwénde, doppellagig beplankt

(7) Elasto-plastische Dichtung
(8) fermacell Powerpanel H,0 Schrauben
(9) geeignete Befestigungsmittel
(10) optionales Kantenschutzprofil
(siehe Kapitel 8.10)

BN 10

! Eckausbildung und
T-Verbindung freistehendes Wandende



9.1 Gleitende Deckenanschliisse

Bei zu erwartenden Deckendurchbie-
gungen < 10 mm sind keine gleitenden
Deckenanschlisse erforderlich. Vor-
aussetzung ist, dass die Lange der
CW-Standerprofile und die Lange der
Powerpanel H,0 Platten im Bereich des
Deckenanschlusses in jeder Plattenlage
(u.U. einschlieBlich der Anschlussfuge]
10 mm kirzer als die Raumhohe ausge-
fihrt werden. Die Fuge zwischen Decke
und Beplankung ist in diesem Fall
elastisch auszubilden.

Gleitende Anschlisse an Decken sind
dann vorzunehmen, wenn nach der
Montage der Trennwéande Deckendurch-
biegungen > 10 mm zu erwarten sind.
Sie mussen sicherstellen, dass keine
Krafte aus dem Rohbau auf die Leicht-

baukonstruktion einwirken.

Gleitende Deckenanschlisse werden
aus fermacell Powerpanel H,0 Streifen
hergestellt. Diese sind passgenau,
entsprechend der Stegbreite der UW-
Anschlussprofile zugeschnitten (Abbil-
dungen unten).

B Die Gesamtdicke der Streifenbiindel
muss dem Maf3 der zu erwartenden
Deckendurchbiegung zuzlglich
Uberdeckung der Beplankung
entsprechen.

B Powerpanel H,Q Streifen in Steg-

breite der UW-Profile zuschneiden

Powerpanel H,0 Montagewand, einlagig
beplankt

H vor der Montage miteinander verbin-
den und mit Schrauben arretieren

B kantenbiindig mit den UW-Profilen
mittels geeigneten Befestigungsmit-
teln im Abstand von max. 700 mm
kraftschlissig an der Rohdecke
befestigen

Bei besonders hohen Streifenbindeln
sind die Befestigungsabstande zu
verringern oder zusdatzlich durch Win-
kelprofile zu arretieren. Zwischen
Powerpanel H,0 Streifen und Rohdecke
sind Anschlussdichtungen vorzusehen.

Werden an Montagewanden mit Power-
panel H,O Platten spezielle Anforderun-
gen an Schallddmmung, Hygiene, Gas-
dichtigkeit o. &. gestellt, sind entspre-
chende Ausfiihrungsdetails mit den
Mitarbeitern in unseren Verkaufsbiros
abzustimmen.

Die senkrechten CW-Standerprofile in
der Lange um das Maf3 der zu erwarten-
den Deckendurchbiegung .,A" kiirzen
und in die UW-Anschlussprofile einstel-
len. Es ist sicherzustellen, dass die
CW-Stander auf dem Steg des Boden-
profils aufstehen und in das Decken-
profilum mindestens 15 mm eingreifen
(evtl. UW-Profile mit hoheren Profil-

schenkeln verwenden).

Powerpanel H,0 Montagewand, zweilagig
beplankt

Die Powerpanel H,0 Platten in ihrer
Lange so zuschneiden,dass zwischen
OK Beplankung und UK Decke eine
Bewegungsfuge verbleibt, die ebenfalls
dem Maf der zu erwartenden Decken-
durchbiegung . A" entspricht.

Eine Uberlappung zwischen Platten-
kante und Streifenblndel von > 20 mm
muss vorhanden sein.

Die Verschraubung der Beplankung darf
nur an den senkrechten CW-Stander-
profilen erfolgen. Eine Befestigung an
den UW-Anschlussprofilen oder Strei-
fenblndeln ist nicht zuldssig. Bei der
Anordnung der jeweils obersten Ver-
schraubung im CW-Standerprofil ist
wiederum das Maf3 der zu erwartenden
Deckendurchbiegung ..A" zu berlck-

sichtigen.

Werden Anforderungen an den Brand-
schutz (F 30 bis F 90] gestellt, muss die
Mindestbreite der Streifenbiindel gemaf
DIN 4102 Teil 4, Abschnitt 4.10.5, 50 mm
betragen und das Deckendurchbie-
gungsmaf A" ist gemaRl Abschnitt 4,
10.5.4 auf 20 mm zu begrenzen. Bei
Wandhohen iber 5 m ist der obere
gleitende Deckenanschluss durch
geeignete Zusatzmafinahmen, wie

z.B. Stitzwinkel, mechanisch zu
stabilisieren.

Powerpanel H,0 Montagewand als Doppelstan-
derwand, zweilagig beplankt

A = Bewegungsmaf in mm



9.2 Revisionsklappen

fermacell Powerpanel Revisions-
klappen sind auf Anfrage erhaltlich

und ermaglichen einen einfachen Zu-
gang bei Installations- und Wartungs-
arbeiten. Sie sind fur Unterdecken und
Wande aus Powerpanel H,0 in spritz-
wassergefahrdeten Bereichen geeignet.

Eigenschaften

M Fir Feuchtraume geeignet, geprift
auf Spritzwasserdichtigkeit und
Schlagregenfestigkeit

B Klappendeckel aushangbar, mit
eingebauter fermacell Powerpanel
H,0 Platte

B zusatzliche Gummilippendichtung,
Fangsicherung und verdeckte
Schnappverschlisse

M verwindungssteife Alu-Strangprofile

Verarbeitung

M Baudffnungsmaf anzeichnen und
4-6 mm gréfBer als Rahmenmaf
aussagen (Stichsdge mit hartmetall-
oder diamantbestiicktes S&geblatt]

B Klappendeckel aushangen, Rahmen
diagonal durch den Ausschnitt fihren
und auflegen (bei Wandmontage
Verschliisse oben anordnen)

B Rahmen ausrichten (Winkligkeit
prifen), festspannen und Bohrungen
mit beiliegender Schablone anzeich-
nen (Bohrabstand < 100 mm)

B Rahmen verschrauben

B Wand- oder Deckenflache und
Klappe einzeln mit Powerpanel
Fein- oder Flachenspachtel
verspachteln

B Klappendeckel einh@ngen, sichern
und verschlieflen

Einbau der Powerpanel Revisionsklappe in einer Powerpanel H,0

Wandkonstruktion

| L

N—

” a a

Anordnung im Feldbereich

g k k
a a a
Anordnung im Bereich des Standerwerkes Auswechslung
mit z. B. UW-Profilen erforderlich
1

b

b

Detail Anschluss Revisionsklappe in einlagig beplan
Schachtwand

kter

sl

fermacell Powerpanel
Revisionsklappe

Standerwerk,
z.B. CW-Profil

Achsabstand a < 625 mm

fermacell Powerpanel
Revisionsklappe

Auswechslung des

Standerwerks, z.B. mit
UW-Profil

Standerwerk, z.B.
CW-Profil

Achsabstand a < 625 mm

Klappendeckel

CW-Profil

Gummilippendichtung

12,5 mm Powerpanel H,0
Beplankung



10. Montageablaufe bel Deckenkonstruktionen
und Anschlussdetails Im Innenbereich

10.1 Unterdecken mit Powerpanel H,0

Bei der Wahl der Unterkonstruktion sind
die Anforderungen an den Korrosions-
schutz zu beachten (siehe Kapitel 4.4).

Achsabstand der Unterkonstruktion
Bei Decken sind die Abstande der Unter-
konstruktion gemaf der nebenstehen-
den Tabelle zu wahlen. Andere Unter-
konstruktionen sind so zu bemessen,
dass die zuldssige Durchbiegung von
1/500 der Stutzweite nicht Gberschritten
wird. Der Achsabstand des Tragprofils
bzw. der Traglattung (Stutzweite der
Powerpanel H,0 Beplankung] betragt
sowohl an Decken als auch an Dach-
schragen maximal 500 mm (gilt auch,
wenn die Traglattung als Federschiene
oder Lattung an Federblgeln ausgefihrt
wird). Die Traglattung verl&uft generell
rechtwinklig zur Balken-, Sparrenlage
oder Grundlattung. Die Verbindung der
Unterkonstruktion untereinander muss
mit geeigneten Befestigungsmitteln
erfolgen:

M bei Holz mit Schrauben bzw. kreuz-
weise eingetriebenen Nageln oder
Klammern (DIN EN 1995-1-1]

Bl bei Metallprofilen mit speziellen
Verbindern

Befestigungsmittel der
Unterkonstruktion

Die Befestigungsmittel der Unterkon-
struktion missen so bemessen sein,
dass sie eine sichere Lastableitung aus
der Decken- oder Dachschragenbeklei-
dung in die tragende Konstruktion er-
maoglichen. Wenn erforderlich, ist ein
statischer Nachweis zu fihren.

Stiitzweiten, Profil- und Lattenquerschnitte von Deckenbekleidungen und

abgehangten Unterdecken

Unterkonstruktion in mm

zuldssige Stiitzweite in mm bei einer Gesamtlast

bis 15 kg/m? bis 30 kg/m2 bis 50 kg/m2 Skizze

Profile aus Stahlblech "
Grundprofil CD 60x27x06 |900 750 600 H
Tragprofil CD 60x27x06 | 1000 1000 750 b |
Holzlatten (Breite x Hohe) [mm xmm]
Grundlatte, 48x24 750 650 600
direkt befestigt 50x30 850 750 400

60x40 1000 850 700
Grundlatte, 50x3072 1000 850 700
abgehangt 60x40 1200 1000 850
Traglatte 48x24 700 600 500

50x30 850 750 600

60x40 1100 1000 900

I Handelsiibliche Profile aus Stahlblech (gem&B DIN 18182 bzw. DIN EN 14195). Korrosionsschutz

beachten!

2 Nurin Verbindung mit Traglatten von 50 mm Breite und 30 mm Hahe.
3 Beider Ermittlung der Gesamtlast sind auch eventuell vorhandene Zusatzlasten wie z.B. Decken-
leuchten oder Einbauteile zu beriicksichtigen.

Stiitzweite: Grundprofil (Abh&nger)

Stiitzweite: Powerpanel H,0
Beplankung (Tragprofil) 500 mm

Stiitzweite:

Tragprofil

Unterdecke mit Metallunterkonstruktion

abgehangt

Stiitzweite: Grundlattung (Abhénger)

Stiitzweite: Powerpanel H,0

Beplankung (Traglattung) < 500 mm

Unterdecke mit Holzunterkonstruktion abgehangt

Stiitzweite:
Traglattung

Stiitzweite: Grundlattung (Befestigungsmittel)

Stiitzweite: Powerpanel H,0
Beplankung (Traglattung) < 500 mm

Stiitzweite:
Traglattung

Deckenbekleidung mit Holzunterkonstruktion

direkt befestigt

Werte fir Stlitzweite siehe Tabelle oben




Befestigung der Beplankung
Angaben zum Abstand und Verbrauch
der jeweiligen Befestigungsmittel sind

dem Kapitel 6 zu entnehmen.

10.2 Abgehdngte
Unterdecken

Fur abgehangte Unterdecken werden
handelsibliche Abhanger wie Nonius-
Hanger, Loch- oder Schlitzbandeisen,
Drahte oder Gewindestangen verwen-
det. Zur Befestigung dieser Konstrukti-
onen sind fur diesen Anwendungs- und
Belastungsfall geeignete Befestigungs-
mittel einzusetzen (Korrosionsschutz
beachten). Der Querschnitt der Abhan-
ger ist so zu bemessen, dass eine
statische Sicherheit der daran abzuhan-
genden Decke (inkl. Zusatzlasten)

gewahrleistet ist.

Wand-Deckenanschliisse

7

Abgehdngte Decke zweilagig beplankt mit
Metallunterkonstruktion sowie Wandan-
schluss mit UD-Profil; Beplankung mit
geeignetem elastischen Dichtungsmaterial
angeschlossen.

7 o o

L <150 mm L
A A

Abgehangte Decke zweilagig beplankt mit
Metallunterkonstruktion; Beplankung mit
geeignetem elastischen Dichtungsmaterial
angeschlossen.

Gebogene Decken

Mit Powerpanel H,0 Platten kénnen
auch einachsig gebogene Deckenkonst-
ruktionen, analog zu Kapitel 8.7, ausge-
fihrt werden. Die Unterkonstruktion
muss fir diese Anwendung geeignet
sein. Wir empfehlen daher die Verwen-
dung von geeigneten Spezialsystemen
(z.B. PROTEKTOR]. Eine technische
Beratung wird empfohlen.

10.3 Dachschragen-
bekleidungen

Unterkonstruktionen fir Dachschra-
genbekleidungen mit Powerpanel H,0
Platten kdnnen aus Holzlattung oder
Metallprofilen bestehen. Sie werden
ebenfalls als Grund- und Traglattung

ausgebildet. Dabei werden die Aufgaben

der Grundlattung in der Regel von

Deckenbalken oder Sparren tber-
nommen. Sie missen nach DIN EN
1995-1-1 dimensioniert sein. Bei
Dachschragenbekleidungen betragt
der maximale Achsabstand fir die
Beplankung mit Powerpanel H,0
Platten 500 mm.

10.4 AuBenanwendungen

Angaben zu Deckenkonstruktionen
fir den AuBBenbereich finden Sie im
Kapitel 14.

Bewegungsfugenausbildung - Abstand < 8,00 m (siehe Kapitel 7.3)

<200 mm

Zusatzliches Profil

o o [ -

| | ||

Sichtbare Fuge; Decke einlagig beplankt

|

1

[~ im Bereich der Ver-

| schraubung anordnen
\

Zusatzlicher Power-

panel H,0 Platten-
streifen; verklebt
und verschraubt

Zusatzliches Profil
im Bereich der Ver-

schraubung anordnen

Zusatzlicher Power-

panel H,0 Platten-
streifen; verklebt
und verschraubt

” <200 mm ”

| /‘ /‘ |

! o o o - o o !

\ ! ! \

e—-ecca= L S R I

‘ o o o o ‘
Geeignetes
Bewegungs-

Fuge mit zusatzlichem Profil abgedeckt; Decke einlagig beplankt fugenprofil



11. Abdichtung

11.1 Technische

Anforderungen

Nach den Bauordnungen der Bundes-
l&nder sind Bauwerke und Bauteile so
anzuordnen, dass durch Wasser und
Feuchtigkeit sowie andere chemische,
physikalische oder biologische Einflisse
Gefahren oder unzumutbare Belasti-
gungen nicht entstehen. Durch Feuch-
tigkeit beanspruchte bauliche Anlagen
sind aus diesem Grund gegen Durch-
feuchtung zu schiitzen. Im Innenbereich
haben sich Trockenbaukonstruktionen
mit Unterkonstruktionen aus Holz und
Metall, beplankt mit Plattenwerkstof-
fen, in Kombination mit Abdichtungs-
systemen in Badern und Feuchtraumen
seit Jahrzehnten bewahrt und gelten als
allgemein anerkannte Regel der Tech-
nik. In Hotels, Krankenhausern, Schu-

len, Burogebauden und im Wohnungs-
bau kommen, unabhangig von der
Bauart, Trockenbaukonstruktionen fur
Bader und Feuchtrdume zum Einsatz.
Die Ausfihrungen von Trockenbaukons-
truktionen in diesen Bereichen werden
durch Normen und Richtlinien nur teil-
weise erfasst. Fur den bauaufsichtlich
geregelten Bereich gilt das Merkblatt
des Zentralverbandes des Deutschen
Baugewerbes (ZDB) .Verbundabdich-
tungen” (August 2012). fermacell
Powerpanel H,0 kann sowohl als
Untergrund fir Abdichtungen der
Klassen 0 und A0 im bauaufsichtlich
nicht geregelten Bereich als auch fir
die Klassen A und C im bauaufsichtlich
geregelten Bereich eingesetzt werden.

Tabelle 1: Definition der Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen

Beanspruchungsklasse

im Holzbau und Trockenbau”, Stand 02/2014

Art der Beanspruchung

Anwendungsbeispiele

Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen im bauaufsichtlich nicht geregelten Bereich (geringe bzw.
niedrige Beanspruchung) - GemaB Bundesverband der Gipsindustrie e. V. .B&der und Feuchtraume

gering beansprucht sind

0 Wand-, Boden- und Decken- M Giaste WCs (ohne Dusch- und Bade-
flachen die nur zeitweise und moglichkeit)
kurzfristig mit Spritzwasser M Kiichen mit haushaltsiiblicher Nutzung

M an Wéanden im Bereich von Sanitarob-
jekten z.B. Handwaschbecken und
wandhdngenden WCs

A0 Wand-, Boden- und Decken-
flachen die nur zeitweise und
kurzfristig mit Spritzwasser
maBig beansprucht sind

in Badern mit haushaltsiiblicher Nutzung
im unmittelbaren Spritzwasserbereich
von Duschen und Badewannen mit
Duschabtrennung

Innen- und AuBenbereich”, Stand 08/2012

Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen im bauaufsichtlich geregelten Bereich (hohe Beanspruchung)
Gemafl ZDB-Merkblatt ,.Verbundabdichtungen - Hinweise fiir die Ausfihrung von fliissig zu verar-
beitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Beldgen aus Fliesen und Platten fir den

A Wandflachen mit hoher Bean-
spruchung durch nicht driicken-
des Wasser im Innenbereich

Wande in 6ffentlichen Duschen

© siehe oben, jedoch zusatzlich
mit chemischen Einwirkungen

Wande in gewerblichen Kiichen und
Waschereien

11.2 Nachweis fiir
Abdichtungssysteme

Das ZDB Merkblatt fordert fur Abdich-
tungen in den bauaufsichtlich geregel-
ten Bereichen ein allgemeines bauauf-
sichtliches Priifzeugnis (abP] als Ver-
wendbarkeitsnachweis. Das geprifte
fermacell Abdichtungssystem darf
uneingeschrankt in der Feuchtigkeits-
beanspruchungsklasse A im Wandbe-
reich und damit auch in den nicht ge-
regelten Bereichen 0 und A0 eingesetzt
werden (abP P-5079/1926 MPA-BS).

Bei dem beschriebenen fermacell
Abdichtungssystem handelt es sich um
eine Verbundabdichtung, die direkt auf
die fermacell Powerpanel H,0 Platte
aufgetragen wird, bestehend aus:

B fermacell Tiefengrund,

B fermacell Flussigfolie
(Polymerdispersion),

fermacell Dichtband,

fermacell Dichtecken,

fermacell Wanddichtmanschette

und fermacell Flexkleber [Dinnbett-
maértel) bzw. weiteren zugelassenen
Flexklebern gemaf abP.

Der im abP vorgeschriebene Dinnbett-
mortel fermacell Flexkleber ist nach
DIN EN 12004 geprift und mit dem
CE-Kennzeichen versehen. Diese
Produktnorm gilt auch fur alternative
Kleberprodukte im bauaufsichtlich

nicht geregelten Bereich.



11.3 Abdichtung von
Wandflachen im bau-
aufsichtlich nicht ge-
regelten Bereich

In Bereichen der Feuchtigkeitsbean-
spruchungsklasse A0 missen bei
Powerpanel H,0 nur die Randanschlis-
se Wand/Wand und Wand/Boden sowie
Bewegungs- und Anschlussfugen, z. B.
an Durchdringungen, mit zum System
gehorenden Dichtbandern bzw. Dicht-
manschetten abgedichtet werden.

fermacell Tiefengrund

fermacell Flissigfolie
(mind. 2xauftragen)

fermacell Dichtband

Sekundardichtung,
z.B. Silikon

Fliesen im Diinnbett

fermacell Flexkleber

Wand-Eckausbildung im wasserbeanspruchten
Bereich

fermacell Tiefengrund

fermacell Flissigfolie
(mind. 2xauftragen)

fermacell Flexkleber

Fliesen im Diinnbett

Wannendichtband

Anschluss Duschtasse-Wand mit hochgezogenen
Duschtassenrand

11.4 Abdichtung von
Wandflachen im
bauaufsichtlich ge-
regelten Bereich

Powerpanel H,0 Platten, die in Be-
reichen der Feuchtigkeitsbeanspru-
chungsklasse A eingesetzt werden,
sind vollflachig mit dem fermacell
Abdichtungssystem (einschlieBlich
Flexkleber) abzudichten. Fur Abdich-
tungssysteme der Ubrigen Feuchtig-
keitsbeanspruchungsklassen wen-
den Sie sich bitte direkt an Hersteller
bauchemischer Produkte.

fermacell Tiefengrund

! / fermacell Flissigfolie
/ (mind. 2xauftragen)

fermacell Flexkleber

Fliesen im Diinnbett

? fermacell Dichtband

Sekundardichtung,
z.B. Silikon

Boden-Wand-Anschluss

fermacell Tiefengrund

fermacell Flissigfolie
(mind. 2xauftragen)

fermacell Flexkleber

Fliesen im Diinnbett

geeignete elastische
Dichtungsmasse

fffff )

Installationsdurchfiihrung durch Powerpanel H,0
Montagewand

fermacell Wandmanschette

fermacell Tiefengrund

fermacell Flissigfolie
(mind. 2xauftragen)

fermacell Flexkleber

Fliesen im Diinnbett

Sekundardichtung,
z.B. Silikon

Wannendichtband

Anschluss Duschtasse-Wand mit
Schallddammstreifen

Sekundardichtung, z.B. Silikon



11.5 Abdichtung von
Durchdringungen

bzw. Einbauteilen

Gemaf den Details sind z.B. bei Bade-
und Duschwannen grundsatzlich eine
Primar- und eine Sekundardichtung
vorzusehen. Die Primardichtung ist die
nicht sichtbare Dichtung zwischen
Wannenrand und Beplankungsebene.
Sie kann mit elastischen Materialien,
Profilen, Schaumstoffdichtbandern

0. a. ausgefihrt werden.

Die Sekundardichtung ist der sichtbare
Anschluss zwischen Bade- bzw. Dusch-

wannenrand und Fliese (Wartungsfuge).

Sie wird in der Regel mit geeigneten
elastischen Dichtstoffen vorgenommen.

Weitere Angaben sind den im Kapitel
11.1 genannten Merkblattern zu
entnehmen.

Tabelle 2: Geeignete Untergriinde fiir Verbundabdichtungen

11.6 Aufbringen des
fermacell Abdich-
tungssystems

Alle abzudichtenden Powerpanel H,0
Wandflachen sind vor dem Aufbringen
des fermacell Abdichtungssystems
mindestens gemaf Qualitatsstufe Q1
abzuspachteln (siehe Kapitel 12.6).

Anschlielend werden die fir die jeweili-
ge Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse
(AO bzw. A) notwendigen Komponenten -
wie in den folgenden Abbildungen
dargestellt - aufgebracht.

Feuchtigkeits-Beanspruchungsklassen

Geeignete Untergriinde 0 - gering A0 - maflig A -hoch*
fermacell Gipsfaser-Platten 0 . X
Gipsplatten " o . X
Sonstige Gipsbauplatten o . X
Gipsputze 0 .

Kalkzementputze o . .
fermacell Powerpanel H,0 o 0? .

*

Anwendung nach DIN 18181 (Stand 10/2008)

~

>

Anwendung nicht geeignet

e O

Abdichtung erforderlich

Randanschliisse und Bewegungsfugen sind entsprechend Tabelle 3 abzudichten

entspricht Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse A gem&B ZDB-Merkblatt ,Verbundabdichtungen”, Stand 08/2012

Bereich ohne erforderliche Abdichtung (Abzudichten, wenn vom Auftraggeber oder Planer fur erforderlich gehalten und beauftragt wird)

Tabelle 3: Einsatzbereiche der Komponenten des fermacell Abdichtungssystems auf Powerpanel H,0

Produktname

Einsatzbereich

Arbeitsschritte

Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse

Bauaufsichtlich nicht Bauaufsichtlich
geregelter Bereich geregelter Bereich
Klasse AD (maBig) Klasse A (hoch)*
fermacell Tiefengrund unterhalb Dichtband, Flissigfolie Abb. 1 Seite 35 [ | [ |
oder Flexkleber
fermacell Dichtband Randanschlisse Abb. 2 Seite 35 [ ] [ ]
in Flissigfolie Wand/Wand, Wand/Boden,
Dichtecken Boden/Boden (Powerpanel
Bodenablauf-Element), Be-
wegungsfugen, Anschlussfugen
fermacell Flissigfolie Wand vollflachig Abb. 5 Seite 35 o
fermacell Rohrdurchfiihrungen fir Dusch- Abb. 3 Seite 35 [ |
Wanddichtmanschette und Wannenarmaturen
fermacell Flexkleber Fliesenkleber fiir den Wandbereich | Abb. 4 + 6 Seite 35 u" |

M Fir die Abdichtung in der erforderlichen Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse notwendig (Angaben siehe abP P-5079/1926 MPA-BS).

o Anwendung zulassig, jedoch fir die Abdichtung nicht erforderlich.
" oder geeignetes Produkt gemaf Kapitel 11.2
* entspricht Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse A gemaB ZDB-Merkblatt .Verbundabdichtungen®, Stand 08/2012




Abb. 1: Vollflachiges Aufbringen des fermacell Abb. 2: fermacell Dichtband in die zuvor aufgetragene, noch feuchte fermacell Flissigfolie driicken und
Tiefengrunds - Trocknungszeit mind. 2 Stunden direkt mit Flussigfolie Uberstreichen - Trocknungszeit mind. 1 Stunde

Abb. 3: Zur Abdichtung von Rohrdurchfiihrungen die fermacell Wanddichtmanschette in die noch feuchte Abb. 4: Verfliesung mit fermacell Flexkleber im
fermacell Flissigfolie einbetten und direkt erneut Uberstreichen - Trocknungszeit mind. 1 Stunde Dinnbettverfahren (Sicherstellung der Abdichtung

fur die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse AQ)

Abb. 5: fermacell Flissigfolie mit der Rolle Abb. 6: Verfliesung mit fermacell Flexkleber im Abb. 7: Bodenflachen sowie barrierefreie Duschen

2xvollflachig auftragen (Gesamtdicke mindestens Dinnbettverfahren auf vollflachiger Abdichtung kénnen mit fermacell Powerpanel TE Estrich-

0,5 mm) (Sicherstellung der Abdichtung fur die Feuchtig- Elementen erstellt werden.
keitsbeanspruchungsklassen A)

Die Trocknungszeiten sind abhangig von der Temperatur der Luft und des Baukorpers, der Luftbewegung, der Luftfeuchte und der Saugfahigkeit
des Untergrundes. Die angegebenen Trocknungszeiten beziehen sich auf +20°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 %.

Weitere Informationen zur Ausfiihrung von Bodenflachen und
barrierefreien Duschen

online auf www.fermacell.de: in der Broschiire:
B Ausschreibungstexte B ,fermacell Bodensysteme -

Planung und Verarbeitung”

35




12. Oberflachengestaltung fur Innenbereiche

12.1 Allgemeines 12.2 Vorbereitung des Untergrundes

Die unbeschichtete fermacell Power- Die zu behandelnde Flache ist vor B Kratzer, StoBstellen u. A. mit

panel H,0 Platte weist auf der Sicht- Beginn der Arbeiten auf ihre Eignung fermacell Powerpanel Fein- oder

seite eine schalungsglatte Sichtbeton- zu Uberprifen. Die Flache muss ein- Flachenspachtel nachgespachtelt

oberflache mit Stempelung auf. Die schliefilich der Fuge trocken, fest, werden,

Rickseite der Platte ist leicht gewellt flecken- und staubfrei sein. Besonders M alle Spachtelstellen glatt gearbeitet

bzw. zur Kalibrierung angeschliffen. zu beachten ist, dass und gegebenenfalls geschliffen
M der fermacell Fugenkleber bzw. werden.

Zementhaltige Oberflachen reagieren in Fugenkleber greenline ausgehartet

Verbindung mit Feuchtigkeit alkalisch. sein muss und Kleberiberstande

Eine nachhaltige Neutralisation ist nicht abgestofBen werden,

moglich. Werkstoffe zur Oberflachen- B Spritzer von Gips, Mértel u. A. ent-

behandlung von Beton missen daher fernt werden,

alkalibestandig sein.
Grenzwerte fiir Ebenheitsabweichungen (Auszug aus DIN 18202:2013-04 Tabelle 3)
Die Oberflachenbeschichtungen, wie 2 3 4 5

z.B. Putze, Spachtel oder Farben, Stichmafie als Grenzwerte in mm

bei Messpunktabstianden in m bis
0,1 1

missen auf die vorgesehene bzw. die

zu erwartende Beanspruchung abge-

. . . . e . 6 Flachenfertige Wande und Unter- |3 5 10 20 25
stimmt sein (Chemikalienbestandigkeit, seiten von Decken, z.B. geputzte
Abriebfestigkeit, klimatische Verhaltnis- Wénde, Wandbekleidungen,
] untergehangte Decken
seetc). 7 wie Zeile 6 jedoch mit erhdhten 2 3 8 15 20
Anforderungen

Bei der Verarbeitung der fermacell
Powerpanel H,0 sind die im Kapitel 3.2
aufgefihrten Baustellenbedingungen

einzuhalten. Die Materialkennwerte der

fermacell Produkte sind in den jeweili-
Messpunktabstand

gen Produktdatenblattern zu finden.

Ergédnzend zu den nachfolgend be-
schriebenen Ausfiihrungen kdnnen
weitere technische Anforderungen bzw.
Stichmaf zur Ermittlung der Eben-

Normen zur Anwendung kommen, z.B. heitsabweichung Messpunktabstand
die Vergabe- und Vertragsordnung fir
Bauleistungen (VOB] Teil C und darin
enthaltene Allgemeine Technische

X B . Zuordnung der Stichmafe zum Messpunktabstand
Vertragsbedingungen fir Bauleistungen
(ATV) sowie Merkblatter von verschie-

denen Verbanden.



12.3 Qualitatsstufen fir die Oberflachengiite

In den Ausschreibungstexten fir Wand-
oder Deckenkonstruktionen erscheinen
h&ufig Bezeichnungen wie .malerfertig”
0. a., die aber keine genaue Definition
der erforderlichen Oberflachenqualitat
darstellen. Da solche Bezeichnungen
die Erwartungen des Auftraggebers
unzureichend beschreiben, gibt das vom
Bundesverband der Gips- und Gipsbau-
platten-Industrie e. V. herausgegebene
Merkblatt 2.1 .Gipsfaserplatten” durch
die Festlegung der vier Qualitatsstufen
Q 1 bis Q 4 dem Planer und Verarbeiter
ein Werkzeug an die Hand, mit dem
einheitliche und klare vertragliche
Vereinbarungen geschaffen werden
konnen. Dieses Merkblatt kann sinnge-
maf fur fermacell Powerpanel H,0
verwendet werden. Falls nicht anders
vereinbart, gelten fir die Ebenheit der
Wand- und Deckenoberflachen die

zuléssigen Toleranzen der DIN 18202.

Bei Ausschreibungen in Verbindung mit
der Qualitatsstufe 3 sollten stets die
erhohten Ebenheitsabweichungen nach
Tabelle 3 Zeile 7 vertraglich vereinbart
werden.

Bei geforderter Qualitatsstufe 4 missen
die erhdhten Ebenheitsabweichungen
nach Tabelle 3 Zeile 7 vereinbart

werden.

Sind im Leistungsverzeichnis keine An-
gaben Uber die Verspachtelung enthalten,
so gilt stets die Qualitatsstufe 2 (Stan-

dardverspachtelung) als vereinbart.

Sollten vom Auftraggeber Streiflicht
oder kinstliche Belichtung zur Bewer-
tung der Oberflachengiite herangezo-

gen werden, dann hat der Auftraggeber
daflr Sorge zu tragen, dass die gewoll-
ten Lichtbedingungen schon bei Ausfih-
rung der Arbeiten gegeben sind. Diese
sind bei besonderen Forderungen
zusatzlich vertraglich zu vereinbaren.

Voraussetzung fir das Erreichen der
den Qualitatsstufen @2, Q3 und Q 4
zugeordneten Oberflachenglte ist, dass
zwischen den einzelnen Arbeitsgangen
die erforderlichen Trocknungszeiten
eingehalten werden. Oberflédchenbe-
handlungen (z.B. Anstriche, Tapeten,
Putze] dirfen erst ausgefiihrt werden,
wenn das Spachtelmaterial abgebunden
und durchgetrocknet ist.

[Auszug aus dem Merkblatt 2.1, Ausga-
be Dezember 2010, Hrsg. Bundesver-
band der Gipsindustrie e. V. (Industrie-
gruppe Gipsplatten]]

Qualitatsstufe 1: Q1
(Grundverspachtelung)

Fur Oberflachen mit geringen oder
keinen optischen Anforderungen, die
aber aus technischen oder bauphysi-
kalischen Grinden eine Fugenver-
spachtelung/-verklebung benétigen

(z.B. bei flissigen Dichtfolien, Fliesen).

Trockenbau-Kante

Notwendige Arbeiten:

B Grundverspachtelung der Fugen mit
fermacell Powerpanel Feinspachtel

W Abspachtelung der sichtbaren Ver-
bindungsmittel mit fermacell Power-
panel Feinspachtel

B Entfernen des Uberstehenden Spach-
telmaterials. Werkzeugbedingte
Markierungen, Riefen und Grate sind

zulassig.

Die Grundverspachtelung schlief}t

das Aufbringen bzw. Einlegen des
fermacell Armierungsbandes TB ein
(siehe Kapitel 7.1).

Sollen die Flachen mit keramischen
Fliesen und Platten, Feinsteinzeug,
Mosaiken, Spaltplatten oder Spalt-
riemchen belegt werden, empfehlen
wir, anstelle des fermacell Powerpanel
Feinspachtels den fermacell Flexkleber
zu verwenden. Die Arbeitsablaufe sind
die gleichen wie bei Verwendung des

fermacell Powerpanel Feinspachtels.

Klebefuge

Notwendige Arbeiten:

M Verkleben der Fugen

B Abstoflen des Uberstehenden
fermacell Fugenklebers nach dem
Erharten.

B Abspachteln der Fugen und der
sichtbaren Verbindungsmittel mit
fermacell Powerpanel Feinspachtel
oder Aufbringen des fermacell
Tiefengrundes und Abspachteln der
Fugen und sichtbaren Verbindungs-
mittel mit fermacell Powerpanel
Flachenspachtel. Werkzeugbedingte
Markierungen, Riefen und Grate sind
zulassig.

Qualitdtsstufe 2: @ 2

(Standardverspachtelung)

Die Oberflachen werden bei folgenden

normalen Anforderungen in der Quali-

tatsstufe 2 ausgefihrt:

B matte, flllende Beschichtungen, die
mit Rollen aufgetragen werden
(Dispersionsbeschichtungen)

M Strukturwandbekleidungen in mittle-
rer und grober Ausfihrung, z. B.
Tapeten und Raufaser (Kérnung RM
oder RG)

B Oberputze mit einer Kdrnung > T mm



Die Qualitatsstufe 2 schliefit Absetzun-
gen der Fugen, vor allem bei Streiflicht,
nicht aus. Es dirfen keine Bearbei-
tungsabdriicke oder Spachtelgrate
sichtbar bleiben. Falls erforderlich,
sind die verspachtelten Bereiche zu
schleifen.

Trockenbau-Kante

Notwendige Arbeitsgange:

M Grundverspachtelung der Fugen mit
fermacell Powerpanel Feinspachtel

B Abspachtelung der sichtbaren Ver-
bindungsmittel mit fermacell Power-
panel Feinspachtel

M Grat- und stufenloses Nachspachteln
der Fugen und Verbindungsmittel mit
fermacell Powerpanel Feinspachtel

Klebefuge

Notwendige Arbeitsgange:

M die Grundverspachtelung Q 1

M grat- und stufenloses Nachspachteln
der Fugen und sichtbaren Verbin-
dungsmittel mit fermacell Power-
panel Feinspachtel oder Aufbringen
des fermacell Tiefengrundes sowie
grat- und stufenloses Nachspachteln
der Fugen und sichtbaren Verbin-
dungsmittel mit fermacell Power-

panel Flachenspachtel

Qualitatsstufe 3: @ 3

(Sonderverspachtelung]

Fir Oberflachen, deren Qualitat Gber die

normalen Anforderungen hinausgehen.

Aus diesem Grund ist die Oberflachen-

glte gesondert vertraglich zu vereinba-

ren bzw. auszuschreiben. Die Qualitats-

stufe 3 ist fur folgende Oberflachen

geeignet:

M fein strukturierte Wandbekleidungen

B matte, nicht strukturierte
Beschichtungen

B Oberputze mit einer Kérnung < 1 mm

Im Streiflicht sichtbare Unebenheiten,
wie das Absetzen der Fugen, sind nicht
vollig ausgeschlossen. Die Unebenhei-
ten sind kleiner als bei Q 2. Unterschie-
de in der Oberflachenstruktur dirfen

nicht erkennbar sein.

Im Bedarfsfall sind bei beiden Fugen-
techniken die gespachtelten Flachen zu
schleifen, z. B. mit einem Schleifgitter.

Trockenbau-Kante

Notwendige Arbeiten:

B die Standardverspachtelung Q 2

M ggf. ein breiteres Ausspachteln der
Fugen mit fermacell Powerpanel
Feinspachtel

M vollflachiges Uberziehen und
scharfes Abziehen der gesamten
Oberflache mit dem fermacell

Powerpanel Feinspachtel

Klebefuge

Notwendige Arbeiten:

M die Standardverspachtelung Q 2

H ggf. ein breiteres Ausspachteln der
Fugen

M vollfléachiges Aufbringen des
fermacell Powerpanel Feinspachtels
oder vollflachiges Aufbringen des
fermacell Tiefengrundes und voll-
flachiges Aufbringen des fermacell
Powerpanel Flachenspachtels

Qualitatsstufe 4: Q 4

(Sonderverspachtelung)

Fir hochste Oberflachenqualitaten, die

weit Uber die normalen Anforderungen

hinausgehen. Die Oberflachengite ist
deswegen gesondert vertraglich zu
vereinbaren bzw. auszuschreiben.

Die Qualitatsstufe 4 ist fir folgende

Oberflachen geeignet:

M glatte oder fein strukturierte Wand-
beschichtungen, z.B. glanzend
lackierte Flachen

B hochwertige Glatt-Techniken

Unebenheiten an den Fugen dirfen
nicht mehr erkennbar sein. Unter-
schiedliche Schattierungen durch

geringe grofiflachige Unebenheiten

sind nicht ausgeschlossen.

Trockenbau-Kante

Notwendige Arbeiten:

M die Standardverspachtelung Q 2

B ggf. ein breiteres Ausspachteln der
Fugen fermacell Powerpanel
Feinspachtel

M vollflichiges Uberziehen und Glatten
(z.B. mit Schleifgitter) der gesamten
Oberflache mit dem fermacell
Powerpanel Feinspachtel in der
benotigten Schichtdicke (mind. Tmm)

Klebefuge

Notwendige Arbeiten:

Bl die Standardverspachtelung Q 2

M breites Ausspachteln der Fugen

H vollflachiges Aufbringen des
fermacell Powerpanel Feinspachtels
in der bendtigten Schichtdicke
(mind. 1T mm) oder Aufbringen des
fermacellTiefengrundes und voll-
flachiges Aufbringen des fermacell
Powerpanel Flachenspachtels in
der bendtigten Schichtdicke (mind.
1 mm), bei Schichtdicken iber 2 mm
kann der fermacell Tiefengrund
entfallen

B exaktes, ebenes Glatten der gesam-
ten Oberflache (z. B. mit Schleifgitter)



12.4 Fliesen in Verbindung
mit einer Verbundab-
dichtung

Fir Wandflachen in hoch feuchtebean-
spruchten Bereichen (bauaufsichtlich
geregelter Bereich, Klasse Al muss
das komplette fermacell Abdichtungs-
system aufgetragen werden (siehe
Kapitel 11).

Anschlieflend lassen sich alle kerami-
schen Fliesen und Platten, Feinstein-
zeug, Mosaiken, Spaltplatten oder
Spaltriemchen problemlos im Dinn-
oder Mittelbettverfahren mit dem
fermacell Flexkleber verlegen. Das
maximale Flachengewicht betragt
hierbei 50 kg/m?2.

Notwendige Arbeitsgdnge:

M Verkleben der Fugen

H Abstof3en des Gberstehenden fermacell
Fugenklebers nach dem Erharten

M Abspachteln der Fugen und sichtba-
ren Verbindungsmittel mit fermacell
Powerpanel Feinspachtel oder Auf-
bringen des fermacell Tiefengrundes
und Abspachteln der Fugen und
sichtbaren Verbindungsmittel mit
fermacell Powerpanel Flachen-
spachtel bzw. fermacell Flexkleber

B Aufbringen des fermacell Abdich-
tungssystems (fermacell Tiefen-
grund, Flissigfolie, Dichtband,
Dichtecken, evtl. Wanddichtman-
schette)

B Auftragen des fermacell Flexklebers

Es sind die jeweiligen

Trocknungszeiten der
verschiedenen Arbeits-
schritte zu beachten.

12.5 Fliesen ohne not-
wendige Verbund-
abdichtung

Fur Wandflachen im gering bis mafig
feuchtebeanspruchten Bereich [nicht
bauaufsichtlich geregelter Bereich,
Klasse 0 bzw. AD1) lassen sich die
Fliesen mit dem fermacell Flexkleber
im DUnn- oder Mittelbettverfahren auf
die vollflachig mit fermacell Tiefen-
grund grundierten Powerpanel H,0
Platten aufbringen. Das maximale
Flachengewicht betragt hierbei eben-
falls 50 kg/mz2.

Andere Dispersions- und Reaktions-
harzkleber oder kunststoffvergitete
Zementpulverkleber missen vom je-
weiligen Hersteller fur die Anwendung
freigegeben sein.

12.6 Oberflachen-

spachtelung

Fur die Herstellung hochwertiger, sehr
glatter und strukturloser Oberflachen
durch Flachenspachtelung bietet
fermacell zwei Produkte an. Mit dem ge-
brauchsfertigen fermacell Powerpanel
Feinspachtel oder dem pulverférmigen
fermacell Powerpanel Flachenspachtel
lassen sich Oberflachenqualitdten bis
Q4 herstellen. Beide Spachtel sind
farblich auf die graue Oberflache der
Powerpanel H,0 Platte abgestimmt

und kdnnen bis maximal 10 mm

Schichtdicke aufgetragen werden.

Die Objekt- und Verarbeitungstem-
peratur darf nicht unter +5°C liegen.
Der Untergrund muss trocken, staub-
frei, sauber, tragfahig und frei von

etwaigen Trennmitteln sein.

Fir ein effektives Auftragen der Power-
panel Spachtel konnen der fermacell
Breitspachtel, Traufel oder Glattkelle
verwendet werden. Der fermacell
Breitspachtel ldsst sich nach Benutzung
leicht mit Wasser und Handbirste
reinigen. Danach ist die Federstahl-
klinge sorgfaltig zu trocknen, um eine

Flugrostbildung zu verhindern.

Frische Beschichtungen sind vor Regen,
direkter Sonneneinstrahlung und star-
kem Wind bzw. Zugluft zu schitzen.

fermacell Powerpanel Feinspachtel -
gebrauchsfertige Leichtspachtelmasse
fermacell Powerpanel Feinspachtel ist
ein leichter, gebrauchsfertiger Dispersi-
onsspachtel. Er enthalt sehr fein ge-
mahlenen Dolomitmarmor, Wasser,
Leichtfullstoffe und Bindemittel. Der
Spachtel ist als sehr emissionsarm
klassifiziert (gem&R GEV-Emicode EC 1).

fermacell Powerpanel Feinspachtel
kann bei geeigneter Oberflachenbe-
schichtung fir zementare Untergriinde
im Innen- und AuBenbereich sowie

fur Feuchtraume verwendet werden.
Erist hervorragend geeignet zum Uber-
spachteln von Verbindungsmitteln und
Klebefugen, zum Verspachteln von
Powerpanel H,0 mit Trockenbau-Kante
sowie zum Glatten und Fullen von Un-
ebenheiten an Wand-, Decken- und
Bodenflachen. Er dient der Untergrund-
egalisierung vor Anstricharbeiten oder
vor dem Auftragen des fermacell Ab-
dichtungssystems. Der fermacell Pow-
erpanel Feinspachtel ist sowohl

fir die Powerpanel H,0 Platten als
auch fur die Powerpanel TE Estrich-

Elemente geeignet.

In den fermacell Powerpanel Fein-
spachtel kann das fermacell Armie-
rungsgewebe HD eingebettet werden
(siehe Kapitel 7.2).



fermacell Powerpanel Feinspachtel
kann direkt aus dem Eimer verarbeitet
und auf die fermacell Powerpanel H,0
Oberflachen in der gewiinschten
Schichtdicke - abhangig von der Quali-
tatsstufe — aufgetragen werden. Andere
saugende Untergrinde sind vorher mit
fermacell Tiefengrund oder einer ge-

eigneten Grundierung zu behandeln.

Das Ausziehen auf 0 mm ist beim
fermacell Powerpanel Feinspachtel
problemlos mdglich. Wenn Uber-
schissiges Material in den Eimer
zurickgegeben wird, sollte dies in
Kirze weiterverarbeitet werden.

Stehendes Wasser auf gespachtelten
Oberflachen ist zu vermeiden bzw. die
Oberflachen sind durch geeignete An-
striche, Abdichtungen oder konstruktive
MafBnahmen vor Durchfeuchtung zu
schitzen.

Putze oder in Kapitel 12.9 nicht aufge-
fihrte Beschichtungen kénnen aufge-
bracht werden, wenn sie vom jeweiligen
Hersteller fur die Anwendung freigege-
ben sind. Es ist empfehlenswert, eine
Probeverarbeitung und -anwendung
vorzunehmen.

fermacell Powerpanel Flachen-
spachtel - pulverformiger Spachtel
Der fermacell Powerpanel Flachen-
spachtel ist ein pulverférmiger, kunst-
stoffverglteter Spachtel auf Zement-
basis.

Er kann im Innen- und Auf3enbereich
sowie in Feuchtraumen eingesetzt
werden. fermacell Powerpanel Fla-
chenspachtel eignet sich zum Uber-
spachteln von Verbindungsmitteln und
Klebefugen, zum Glatten und Fiillen
von Unebenheiten an Wand-, Decken-

und Bodenflachen. Er dient auch der
Untergrundegalisierung vor Anstrich-
arbeiten oder vor dem Auftragen des
fermacell Abdichtungssystems.

Der fermacell Powerpanel Flachen-
spachtel ist sowohl fiir die fermacell
Powerpanel H,0 Platten als auch fir die
Powerpanel TE Estrich-Elemente
geeignet.

Der pulverformige Powerpanel Fla-
chenspachtel wird auf der Baustelle
entsprechend der Angaben auf dem
Gebinde gemischt. GefafRe, Werkzeug
und Wasser missen sauber sein. Beim
vollflachigen Verspachteln der Power-
panel H,0 Platten kann bei Schichtdi-
cken ab 2 mm auf eine Grundierung
verzichtet werden. Bei kleineren
Schichtdicken bzw. einem reinen Ab-
spachteln der Fugen und Verbindungs-
mittel missen die Platten vorher mit
dem fermacell Tiefengrund behandelt
werden. Der fermacell Powerpanel
Flachenspachtel kann fast bis auf 0 mm
ausgezogen werden. Spachtelgrate
oder Riefen lassen sich problemlos
beischleifen. Nach dem Auftrag des
fermacell Flachenspachtels empfehlen
wir, eine vollflachige Oberflachenver-
festigung mit dem fermacell Tiefen-

grund vorzunehmen.

Putze oder in Kapitel 12.9 nicht aufge-
fihrte Beschichtungen kénnen aufge-
bracht werden, wenn sie vom jeweiligen
Hersteller fur die Anwendung freigege-
ben sind. Es ist empfehlenswert, eine
Probeverarbeitung und -anwendung

vorzunehmen.

Der fermacell Powerpanel Flachen-
spachtel ist nicht fir die Einbettung

eines Armierungsgewebes vorgesehen.

Schleifen der fermacell Powerpanel
Spachtel

Geringe Unebenheiten in der gespach-
telten Flache kénnen, wenn erforder-
lich, leicht mit Hand- oder Stielschleifer
beseitigt werden. Hierfir eignet sich
der Einsatz eines Schleifgitters oder
Schleifpapiers der Kérnung P 100 bis

P 120. Bei Schleifarbeiten sind generell
Mundschutz und Schutzbrille zu tragen.
Vor weiteren Oberflachenveredelungen
sind geschliffene Flachen zu entstauben

und gegebenenfalls zu grundieren.

12.7 Putzbeschichtungen

Je nach Anforderung an die Putzober-
flachen im Innenbereich ist es moglich,
den fermacell Leichtmortel in 3-4 mm
Schichtdicke auf die ungrundierte Platte
aufzuziehen. Die Oberflache des Leicht-
mortels wird abgefilzt. Des Weiteren
kann die Platte mit anderen geeigneten
Putzsystemen, Strukturdinnputzen
oder Haftfilzputzen bis max. 10 mm
Schichtdicke beschichtet werden. Die
Anforderungen an die Untergrundvor-
behandlung sind hierbei vom jeweiligen
Putzhersteller vaorzugeben.



12.8 Rollputz

fermacell Rollputz ist eine gebrauchs-
fertige dekorative Strukturbeschichtung
auf Basis einer Dispersion und weilem
Marmor. Er kann mit handelsiblichen
Abtonkonzentraten und Pigmenten
abgetont werden. Dabei darf ein Mas-
senanteil von 5% nicht Uberschritten
werden.

fermacell Rollputz kann zur Beschich-
tung von Wanden und Decken aus
fermacell Powerpanel H,0 Platten im
Innenbereich sowie im nicht direkt
bewitterten AuBenbereich eingesetzt

werden.

fermacell Rollputz sollte nicht unter
+5°C Objekt- und Verarbeitungstempe-
ratur verarbeitet werden. Der Untergrund
muss sauber, trocken und tragfahig sein
und mindestens eine Oberflache der
Qualitatsstufe 2 aufweisen (siehe
Kapitel 12.3). fermacell Powerpanel
H,O Platten missen nicht grundiert
werden.

Den Inhalt des Gebindes grindlich auf-
rihren, auch nach Arbeitspausen. Nach
Vorbereitung des Untergrundes den
fermacell Rollputz mit einem geeigne-
ten Roller unverdinnt im Kreuzgang
auftragen und anschlieflend beliebig
strukturieren, z.B. mit dem fermacell
Schwammroller. Die Bearbeitungszeit
nach dem Auftrag hangt von der Um-
gebungstemperatur ab, Richtwert

ca. 10-20 Minuten. Bei Innenecken ist
es fur eine gleichmaBige Struktur
empfehlenswert, zunachst eine Wand
zu beschichten, trocknen zu lassen, die
bereits beschichtete Ecke abzudecken

und anschliefend die andere Wand zu
beschichten. Die Oberflachen sind vor

Zugluft zu schitzen.

Wegen der Vielzahl maglicher Einflisse
bei der Verarbeitung und der Anwen-
dung empfehlen wir, eine Probeverar-

beitung und -anwendung vorzunehmen.

fermacell Rollputz ist mit Dispersions-,
Latex-, Acryl- und Silikonharzfarben
Uberstreichbar.

12.9 Farbbeschichtungen

Als Vorbereitung erfolgt das grat- und
stufenlose Abspachteln der Fugen und
der sichtbaren Verbindungsmittel mit
dem fermacell Powerpanel Flachen-
spachtel oder Feinspachtel.

Bei direkter Farbbeschichtung (ohne
Fldchenspachtelung) muss die Platten-
oberfldche mit einer fir das jeweilige
Anstrichsystem entsprechenden Grun-

dierung versehen werden.

Anschlieflend erfolgt das Aufbringen
eines geeigneten Anstrichsystems nach
Herstellervorgaben in mindestens zwei
Arbeitsgangen. Es ist empfehlenswert,
einen Musteranstrich vorzunehmen. Bei
hochwertigen Oberflachen ist ein An-
strichsystem mit quarzhaltiger Grundie-
rung empfehlenswert. Die Angaben des
Systemherstellers sind zu beachten.

Bei hoheren Anforderungen an die
Oberflachenqualitat (Q 3 bzw. Q 4
gemaf Kapitel 12.3) wird empfohlen,
das Anstrichsystem mit einem An-
strichvlies vollstandig zu armieren,
um Haarrisse in der Oberflache zu

vermeiden.

Bei Farbbeschichtungen mit erhohter
thermischer bzw. klimatischer Bean-
spruchung wie sprunghafte Anderungen
der Luftfeuchte oder Einbau zahlreicher
Einbauleuchten, insbesondere in
Schwimmbadern oder Wellnessbe-
reichen, ist grundsatzlich ein Anstrich-
vlies zu verwenden. Bei Flachen mit
geringeren optischen Anforderungen
oder ohne thermische bzw. klimatische
Beanspruchung kann auf das Anstrich-
vlies verzichtet werden. Oberflachige

Haarrisse sind moglich.

Soll auf eine mit Powerpanel Flachen-
spachtel beschichtete Powerpanel H,0
Platte eine Farbbeschichtung aufgetra-
gen werden, so ist zuvor ein Tiefengrund
zur Verfestigung der Oberflache aufzu-
tragen. fermacell Powerpanel Flachen-
spachtel kann mit fermacell Rollputz,
Dispersionsfarben, Acrylfarben, Latex-,
Silikat- oder Silikonharzfarben farblich
beschichtet werden. Die Herstellervor-

gaben sind dabei zu beachten.

fermacell Powerpanel Feinspachtel
kann direkt mit fermacell Rollputz,
Dispersionsfarben, Acrylfarben, Latex-,
Silikat- oder Silikonharzfarben farblich
beschichtet werden. Die Herstellervor-
gaben sind dabei zu beachten. Nicht mit
Epoxydharzfarben vertraglich.

Beschichtungen fir spezielle Anwen-
dungsbereiche (z.B. fiir chemisch
beanspruchte Bereiche) konnen aufge-
bracht werden, wenn sie vom jeweiligen
Hersteller fir die Anwendung freigeben
sind. Es ist empfehlenswert, eine
Probeverarbeitung und -anwendung

vorzunehmen.



12.10 Wande und Decken mit erhohten Hygieneanforderungen

Anwendungsbereiche:

M Labore der Schutzstufen S1 bis S3

B Wandflachen, die dem Infektions-
schutzgesetz unterliegen

B Krankenhduser, insbesondere OP,

Laser OP, Intensivpflege, Nuklear-

medizin

Lebensmittelverarbeitende Betriebe

Blutbanken

Good Laboratory Practice (GLP) und

Good Manufacturing Practice (GMP)

Bereiche

In den 0. g. Anwendungsbereichen
unterliegen die Wande und Decken
neben hohen Anforderungen an Schall-,
Brand- sowie Feuchteschutz auch

hohen Anforderungen an die Hygiene.

Bewdhrt hat sich insbesondere die
zementgebundene Leichtbauplatte
fermacell Powerpanel H,0 fir
Montagewande und Decken. Die sehr
hohen bauphysikalischen Eigenschaften
der Montagewande beziiglich Schall-
und Brandschutz, die Flexibilitat bei
der Leitungsfihrung, die Stabilitat und
die Moglichkeiten der erforderlichen
Beschichtungen decken ein breites
Einsatzspektrum ab.

Diese Information weist die wichtigsten
Anforderungen in diesen Bereichen aus
und bietet dem Planer Ldsungen im
Detail. Standige Innovationen der Bio-
und Gentechnologien sowie den damit
verdnderten Sicherheitsvorschriften
sollten hinsichtlich der Empfehlungen
stets auf die Konformitat der gesetzli-
chen Vorschriften gepriift werden.

Wichtige Normen und Bestimmungen

fiir die Planung:

M Biostoffverordnung (BioStoffV) -
EU-Richtlinie 2000/54/EG Uber den
Schutz der Arbeitnehmer gegen Ge-
fahrdung durch biologische Arbeits-
stoffe bei der Arbeit

B Gentechnik-Sicherheitsverordnung
(GenTSV)

B Infektionsschutzgesetz (IfSG) - Ge-
setz zur Verhitung und Bekampfung
von Infektionskrankheiten beim
Menschen

Unterkonstruktion:

Beginnend mit der Auswahl einer
geeigneten Unterkonstruktion missen
alle verwendeten Baustoffe den speziel-
len Anforderungen an die genannten
Verwendungen gerecht werden. Eventu-
elle statische Anforderungen wie sie
z.B. durch zu erwartende Uber- oder
Unterdricke auftreten kdnnen sind zu
berlcksichtigen. Ob die Anforderungen
durch Uber- oder Unterdriicke evtl.
schon durch die Windlasten gemaf

IGG Merkblatt 8 .Wandhdhen leichter
Trennwénde” (die auch fir Wandhohen
von fermacell Powerpanel H,0 Konst-
ruktionen gelten) berlcksichtigt wer-
den, oder ob ein separater Nachweis

geflihrt werden muss ist zu prifen.

Anforderungen an die Unterkon-
struktion:

Fir Raume mit erhohten Anforderungen
an den Korrosionsschutz, wie z.B.
Schwimmbader, Saunen, Wellnessan-
lagen, GroBkichen oder Molkereien,
werden besondere Anforderungen an
die Gute der Unterkonstruktion gestellt.
Diese missen durch den Fachplaner
bei der Festlegung der einzusetzenden
Baustoffe und der passenden Schutz-
mafinahmen bericksichtigt werden.

Die jeweiligen Beanspruchungs- und
Korrosionsschutzklassen sind der
DIN EN 13964 zu entnehmen (siehe
Kapitel 4.4).

Verbindungsmittel:

fermacell Powerpanel Schrauben
erreichen die Korrosivitatskategorie

C4 nach DIN EN IS0 12944-2 und
konnen somit fir Raume mit hoher
Feuchtebelastung in z. B. Waschereien,
Brauereien, Molkereien oder Schwimm-

badern verwendet werden.

Beschichtungssysteme:

Fir alle belasteten Oberflachen im
Wandbereich, an die hdchste Anforde-
rungen gestellt werden, missen die
verwendeten Materialien mit besonde-
rer Verantwortung ausgewahlt werden.
Funktionalitat ist ein Muss - Langlebig-
keit ein Plus! Die Sicherheit fir
Betreiber, Mitarbeiter und Produktion
steht immer im Vordergrund.

Anforderungen an Beschichtungen

von Oberfldchen:

B Fugenlos glatte, reinigungs-
freundliche Oberflachen, die
mechanisch und chemisch hoch
belastbar und langlebig sind.

H Die Beschichtungen missen riss-
Uberbriickend sein und einen hohen
Haftabzugswert besitzen, um eine
sichere Verankerung mit dem
Untergrund sicherzustellen.

M Auch schwer zugéngliche Stellen
missen einen dauerhaften Schutz
vor Mikroorganismen bieten.

M Die Desinfektion der Oberflache
muss mit allen gangigen Verfahren
und allen zugelassenen, wassrigen
und organischen Mitteln madglich
sein.

B Die Bestandigkeit bei Gasdesin-
fektion mittels H,0, oder Formalin

ist zu prifen.



Aus der Vielfalt der Beschichtungssys-

teme haben sich vor allen Dingen
Beschichtungen auf PU-Basis durch
besonders gute Eigenschaften heraus-
kristallisiert. Ob die Oberflachen von
fermacell Powerpanel H,0 vollflachig
gespachtelt werden missen, oder ob
ein Spachteln der Fugen und Ver-
bindungsmittel ausreichend ist, muss
zusammen mit dem Hersteller und
Verarbeiter der Beschichtung geklart

werden.

Formalin- und H,0,-Besténdigkeit:

Die Formalin- und H,0,-Bestandigkeit
von fermacell Powerpanel H,0 in
Verbindung mit PU-Beschichtungen der
Fa. Rohde wurde durch verschiedene
Institute nachgewiesen.

Die Testberichte kénnen bei der Fa.

Rohde abgerufen werden.

Gasdichte Wande und
Durchdringungen:

Oftmals werden im Zusammenhang
mit hygienischen Anspriichen auch
gasdichte Wande gefordert. Aufgrund
intensiver Ausstattung mit medizini-
schen Gasen, Elektro- und Datenleitun-
gen sind gasdichte Durchfihrungen
durch trennende Bauteile notwendig.
Wir empfehlen den Einsatz geprifter
Systeme, um die Sicherheit des
kompletten Bauteils nicht zu gefahrden.
Auch nach mdéglicherweise auftreten-
den Bewegungen missen die

Bauteile ihre Funktionsfahigkeit behal-
ten [siehe Detail Einfachstanderwand
gleitend).

Hersteller von geeigneten Durchfihrun-
genist z.B. die Fa. J. Albers GmbH
www.albers-j-gmbh.de

~ Top-Coat-System 700

Hersteller von geeigneten Beschichtungen auf fermacell Powerpanel H,0:

____ Glasgewebe
Spachtelung
Zwischenanstrich
—____ Deckanstrich

www.rohde-germany.com
Folgende Hersteller bieten
ebenfalls Systeme fiir die An-
forderungen:

www.sika.de

www.brillux.de

www.caparol.de

www.maeder.de

Bild Fa. Rohde mit Schichtenaufbau der Wand - Top-Coat-System 700



Beispielhafte Ausfiihrungsdetails

Mediendurchfiihrung bei beidseitig geforderter Aerosoldichtigkeit
(Bild: Fa. J. Albers GmbH - System 02-3.6)

Doppelstanderwand F 90 - luftdicht
Anschluss Wand / Einbau Elt.-Schalter

-
AN

StB-Decke

Luftdichte Abklebung mit Dampfsperre
Dauerelastische Versiegelung mit Sanitaracryl auf DIN Polyband B1
Dampfbremse auf Standerwand riickseitig luftdicht verklebt

Deckenanschluss Doppelstanderwand

F 90 Doppelstanderwand zweilagig beplankt mit Hohlraum-
dampfung mit 2x40 mm Mineralwolle A1

Wandanschluss mit Kompri-Band/Trennwandkitt
Luftdichtung/Dampfsperre mit Spezialklebeband an Rohbau-
wand bzw. Putz luftdicht befestigt. Anschluss verspachtelt

Einhausung von Wandeinbauten wie
Elt.-Schalter mit Kastenausbildung und
Hohlraumfiillung

Einbau Steckdose / Lichtschalter und Wandanschluss Doppelstanderwand

M Dampfsperre als Luftdichtung raumseitiz%z
NANNN N N NN




Bodenbelag:
porenfreier, fugenloser, chemikalien- und desinfektionsmittel-

bestandiger Reinraum 2-K GieBharzbelag aus elast. Polyurethan,

elektrisch leitfahig

Alu-Holzkehlsockel mit manuell aufgezogenem PU-Bodenbelag

%

Dampfsperre als Luftdichtung raumseitig

F 90 Doppelstanderwand zweilagig beplankt

Beweglicher Deckenanschluss
Hohlraumddmpfung mit
2x40 mm Mineralwolle A1

Luftdichtung/Dampfsperre S, > 100.

- Dicke 180 g/m?2 mit korrosionsfreier Alu-Einlage
und gitterarmierter PE-Folie B1 mit Spezial-
klebeband im Wandhohlraum verlegt und an
Rohdecke luftdicht angeschlossen

Bodenanschluss Doppelstanderwand

gleitender Deckenanschluss:
| (

geeignete Beschichtung H‘ H
aerosoldicht anschlief3en:

Dauerelastische Versiegelung | \
mit Rundschnur, Brandschutz-
kitt, Gewebeband/Topcoat Fa.
Rohde Edelstahleckwinkel mit
Kompri-Band an die Metall-
standerwand beweglich an-
schliefen

AR

<4
<
Beplankung doppellagig <]

Y

fermacell Powerpanel H,0
beweglicher Deckenanschluss
Hohlraumdammung Mineral-
wolle A1 gem. Zulassung

O

A

|
\
\
|
\
F 90 Standerwand ‘
\
\
\
\
|

%

Deckenanschluss Einfachstanderwand gleitend

Bodenbelag:

porenfreier, fugenloser,
chemikalien- und desinfektions-
mittelbestandiger Reinraum
2-K GieBharzbelag, elektrisch
leitfahig mit Hohlkehle ca. 8 mm

Edelstahlwinkel umlaufend mit
horizontalem Schattenfugenprofil
H =15 mm zum Anschluss der
gasdichten Wandbeschichtung

P |
]

Bodenanschluss Einfachstanderwand
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13. Lastenbefestigung

13.1 Lastkategorien

GemaB DIN 4103 (Nichttragende innere
Trennwande) werden fur die Lasten-
befestigung an Trennwanden zwei
verschiedene Lastkategorien unter-
schieden:

Leichte wandhangende Lasten

Leichte, senkrecht parallel zur Wandfla-
che wirkende Einzellasten mit geringer
Ausladung, z. B. Bilder, Dekorationen
oder Seifenhalter, kdnnen mit geeigne-
ten, handelsiblichen hintergreifenden
Kunststoffdibeln direkt in der Power-
panel H,O Platte befestigt werden. Nicht

geeignet sind Nagel oder Schrauben.

Leichte und mittelschwere
Konsollasten

Leichte und mittelschwere Konsollas-
ten, z.B. Regale, Hangeschranke, Vitri-
nen, Duschstangen, Duschabtrennun-
gen, Handtuchhalter, Heizkorper u. A.
kénnen mit hintergreifenden Metall-
dibeln befestigt werden. Die Angaben
der Dibelhersteller beziglich Loch-
durchmesser in der Beplankung und

Dibeltragféhigkeit sind einzuhalten.

Die zulassige Belastung ist der unten
stehenden Tabelle zu entnehmen.

B Den angegebenen zuldssigen
Lasten ist ein Sicherheitsfaktor
von 2 zugrunde gelegt.

H Die aufgefiihrten Belastungswerte
lassen sich addieren, wenn die
Dibel-/Befestigungsabsténde
> 500 mm betragen.

M Beigeringeren Dibelabstdnden sind
je Dibel 50% der jeweils zuldssigen
max. Belastung anzusetzen.

B Die Summe der Einzellasten darf bei
Wanden 1,5 kN/m und bei frei ste-
henden Vorsatzschalen und nicht
miteinander verbundenen Doppel-
stdnderwanden 0,4 kN/m nicht
Uberschreiten.

Hohere Belastungen sind gesondert
nachzuweisen. Wahlweise kann die
Befestigung leichter und mittelschwe-
rer Konsollasten auch durch die Be-
plankung hindurch direkt an den Stan-
derprofilen oder aber an anderen
geeigneten zusatzlich im Wandhohl-
raum verlegten Unterkonstruktionen
oder Verstarkungen erfolgen (siehe
hierzu Kapitel 13.3).

Bei Brandschutzanforderungen gelten
besondere Bedingungen fir die Lastein-
leitung. Die Baustoffklasse der Unter-
konstruktion ist zu beachten.

Aufnahme von leichten und mittelschweren Konsollasten an

Powerpanel Wandkonstruktionen

13.2 Lastenbefestigung an
Deckenbekleidungen

An fermacell Deckenbekleidungen und
Unterdecken konnen problemlos De-
ckenlasten angebracht werden. Hierfir
haben sich besondere Kippdibel und
Federklappdiibel aus Metall bewahrt.
Die zulassigen Belastungen pro Befesti-
gungsmittel bei axialer Zugbelastung
sind der Tabelle unten zu entnehmen.
Den angegebenen zugelassenen Lasten
ist ein Sicherheitsfaktor von 2 zugrunde
gelegt. Fir die Dimensionierung der
Unterkonstruktion missen die

Zusatzlasten bertcksichtigt werden.

Lastenbefestigung an Powerpanel
Deckenkonstruktionen

Befestigungs- Zuldssige Belastung bei

Einzelaufhangung in kN bei

Powerpanel H,0 Beplankun-
gen 2 (100 kg = 1 kN)

12,5 mm H,0
Kippdiibel ! 0,222
Federklapp- 0,227
dibel "

' Verarbeitungshinweise des Dibelherstellers
beachten.

2" Unterstutzungsabstand der Unterkonstruktion
<500 mm

Einzelaufhangung " jeweils
mittig zwischen senkrechter
Unterkonstruktion angeordnet

Befestigungsmittel

Zulassige Belastung bei Einzelaufhangung in kN bei
Powerpanel H,0 Beplankungen # (100 kg = 1 kN)

VA T

\ |
N/ |
12,5 mm H,0 2x12,5mm H,0 N |
N
Hintergreifender Dubel " 0,502 0,602 § I =
3\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\v | g
\ |
\
\ I
\ |
I
U Verarbeitungshinweise des Diibelherstellers beachten. [T o oo
2 Unterstutzungsabstand der Unterkonstruktion < 625 mm 300 —+— [mm]
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Tragstander fir Waschbecken,
Urinale oder Ausgiisse (Mafe in mm)
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Holzbohle oder Spanplatte fir leichte
Handwaschbecken (MafBe in mm)

13.3 Einbau von Sanitartragstandern

Leichte Sanitdrobjekte konnen an
horizontal montierten Metallschienen,
Holzriegeln oder mindestens 40 mm
dicken Holzwerkstoff-Plattenstreifen
befestigt werden. Hierbei ist eine
kraftschlissige Verbindung der Trag-
elemente mit den senkrechten Stander-
profilen vorzunehmen. Die Profile sind
jeweils mit der offenen Seite zu dem
Tragelement anzuordnen und abhangig
von Art und Ausfiihrung des Profilstegs
oder des Profilschenkels mit dem
Tragelement zu verschrauben. Fir

den Einbau von Unterputzarmaturen
(z.B. Wasseruhren, Hebelmischer,
Thermostate ... kommen in der Regel
spezielle Traversen mit stufenlos ver-
stellbarer Montageplatte zum Einsatz.
Dariber kdnnen die Lasten der Armatu-
reneinbaukorper sicher Uber die Unter-
konstruktion abgeleitet werden. Grund-
satzlich sind die Tragelemente so an-
zuordnen, dass sie flachenblndig an der
Rickseite/Innenseite der Powerpanel
H,0 Beplankung anliegen. Gegebenen-
falls muss im Bereich der Profilauf-
kantung des CW-Profils eine entspre-
chende Ausklinkung hergestellt werden.

Bei Brandschutzanforderungen ist die
Beschaffenheit der Traversen in der

Planung besonders zu berticksichtigen.

Fur die Befestigung schwerer Konsol-
lasten mit dynamischen Belastungen,
wie Waschbecken, wandhangende WCs,
Einbauspiilkasten, Bidets, Urinale, ist in
Powerpanel H,0 Wanden und Vorsatz-
schalen der Einbau statisch ausreichend
dimensionierter Unterkonstruktionen,
z.B. Sanitartragstander, erforderlich.

Hierfur gibt es vielfaltige marktubliche
Systeme, die im Regelfall als ver-
schweif3te rahmenartige Halterungen
aus Stahl oder als mehrteilige stufenlos
verstellbare Stahlunterkonstruktionen
geliefert werden konnen. Die Sanitar-
traggestelle passen zwischen die
Standerprofile der Trennwandunterkon-
struktionen. Sie werden an diesen sowie
am Boden, entsprechend den Angaben
der Hersteller, befestigt. Die Boden-
befestigung hat grundsatzlich Uber die
FuBlplatten an der tragenden Rohdecke
(nicht an dem schwimmenden Estrich)
zu erfolgen. Dabei ist unbedingt darauf
zu achten, dass der Tragstander biindig
mit der Vorderkante der Wandstander
eingebaut wird. Sind fur das WC-Stitz-
klappgriffe vorgesehen, so muss dies
schon bei der Wahl des Tragstanders
bericksichtigt werden (siehe
Abbildung].

Bei besonders schweren Konsollasten
und/oder stark frequentierten Sanitar-
anlagen oder hohen Installationswan-
den ist es sinnvoll, statt CW-Profilen im
Tragstanderbereich 2 mm dicke U-Aus-
steifungsprofile mit Anschlusswinkeln
anzuordnen. Werden besonders schwe-
re Konsollasten in Powerpanel H,0
Doppelstanderwande eingebaut,

sind die vertikalen Profile in den Drittel-
punkten durch Laschen oder Platten-
streifen miteinander zug- und druck-

fest zu verbinden.

Unabhangig von Art und Ausbildung
der aussteifenden Unterkonstruktion
oder Tragstander sind die Rohr- und
Befestigungsdurchfihrungen durch die
Beplankung mit ca. 10 mm gréBerem
Durchmesser sauber auszuschneiden.
Die Schnittkanten sind zu grundieren
und mit elastischem Dichtungsmaterial
zu verschlieflen.



14. fermacell Powerpanel H,0 -
Aullenanwendungen

14.1 Allgemeines

Einsatzbereiche

Die ETA-07/0087 regelt den Einsatzbe-
reich der fermacell Powerpanel H,0 als
Bauplatten fir nicht tragende innere
Trennwande, als Bekleidung von Bautei-
len im Innen- und Auf3enbereich, als
Putztragerplatten fir Fassaden sowie
abgehangte Decken. Die Powerpanel

H,O darfin den Anwendungsbereichen
der Kategorie A, B, C oder D nach EN
12467 sowie in allen Bereichen einge-
setzt werden, die durch die Nutzungs-
klassen 1, 2 oder 3 nach EN 1995-1-1
definiert sind. In Deutschland erfullt

Unterdecke mit alternativem Witterungsschutzsystem

Powerpanel H,0 die Vorgaben nach

allgemeiner bauaufsichtlicher Zulas-

sung fur die AuBenanwendung mit dem Detaillierte Hinweise zu
System .fermacell Powerpanel H,0 - oy - Planung und Verarbeitung
AufBlen” gemaf abZ Z-31.4-181. - ' o
entnehmen Sie bitte der
Diese regelt nachfolgend aufgefiihrte ; iy 1 Broschire ,fermacell
Bereiche: I[N Powerpanel H,0 im

B Putztragerplatte in vorgehangten

hinterliifteten Fassaden und als AuBenbereich

M abgehdngte Decke im Auflenbereich

(mit aufgebrachter witterungsbe- Fassaden-Variante mit Aluminium-

standiger Beschichtung). Unterkonstruktion




15. Konstruktionsubersicht

Kurz- Systemzeichnung Wanddicke Unterkonstruktion " fermacell Beplankung Mineralwolle
bezeichnung je Seite Dicke/Rohdichte
[mm] [UW - cWI] [mm] [mm]/ [kg/m?]
1511H,0 ‘ i | |100 75x06 12,5 Powerpanel H,0 ohne
I Il I
| k |25 100x06
I Il |
I [N I
1514H,0 ‘ ¥ i | 100 75x06 12,5 Powerpanel H,0 40/Glaswolle
l} [N I
Iy Il |
‘ x | 125 100x06
1S12H,0 ; 1 |75 50x06 12,5 Gipsfaser und 40/Glaswolle
e —— ————
§ i ) 12,5 Powerpanel H,0
i
j I i 125 100x06
1S13H,0 110 75x06 12,5+ 10 Gipsfaser 60/Glaswolle
und
135 100x06 12,5 Powerpanel H,0
1S15H,0 100 75x06 12,5 Gipsfaser ohne
und
125 100x06 12,5 Powerpanel H,0
! H !
1531H,0 _- 125 75%06 2x12,5 Powerpanel H,0 ohne
150 100x06
1532H,0 ‘ N 125 75%06 2x12,5 Powerpanel H,0 60/25
@ @ : o
1S33H,0 e (125 75x06 12,5 Gipsfaser + ohne
12,5 Powerpanel H,0
150 100x06
1S34H,0 i‘_ 2059 2x75%06 2x 12,5 Powerpanel H,0 60/25
| !
[HN AR S S
\;—'4} ﬁ—'_ > 2051 2x75x06
1S42H,0 I ———\pE 75x06 12,5 Gipsfaser + 60/25
12,5 Powerpanel H,0
150 100x06

oo o1

. BeiAnforderungen nuran den Schallschutz kann Mineralwolle mit einer Rohdicke 15 kg/m®und einem langenbezogenen Strémungswiderstand nach DIN EN 29053

>5 kPaes/m eingesetzt werden. Bei Nachweispflicht zum Schallschutz nehmen Sie bitte vorab mit uns Kontakt auf. Ansonsten die Angaben der Priifzeugnisse und
Gutachten beachten.

. Brandschutz-Prifzeugnisse und/oder -Gutachten kénnen bei der fermacell Kundeninformation unter 0800-523 56 65 angefordert werden.
. Die hierangegebenen maximalen Wandhohen resultieren aus der mafigebenden Lastfallkombination aus:

- statischer Belastung aus Linienlast in den Einbaubereichen EB1 und EB2 + Konsollast

- statischer Belastung aus Windlast + Konsollast.

Soweit nicht anders angegeben gelten die hier angegebenen maximalen Wandhohen sowohl fiir die Einbaubereiche | und Il gemaf DIN 4103-1. Abweichungen davon
werden durch den Hinweis .EB1" bzw. .EB2" direkt hinter der mafigebenden Hohe gekennzeichnet (Einbaubereiche | bzw. I1).

. Wanddicken, Hohenangaben und bauphysikalische Eigenschaften gelten fir Stahl-Doppelstanderwande, deren CW-/UW-Profile parallel nebeneinander angeordnet

und mit Distanzstreifen schalltechnisch entkoppelt sind (z. B. selbstklebende Filzstreifen).

.Wanddicken, Héhenangaben und bauphysikalische Eigenschaften gelten fir Doppelstanderwénde, deren CW-/UW-Profile parallel nebeneinander angeordnet sind und

deren CW-Standerprofile in < 1/3 Wandhohe durch Laschen oder Plattenstreifen, zug- und druckfest verbunden sind.




Bitte beachten Sie die geanderten Bedingungen zu den bauaufsichtlichen Nachweisen zum Stichtag 01.04.2014.

Sprechen Sie hierfiir unsere technischen Vertriebsmitarbeiter vor Ort an und beachten Sie auf www.fermacell.de

den aktuellsten Stand unserer Konstruktionsiibersicht.

maximale Wandhdhe [cm] © (23 Flachenbezogene  Luftschallddmm- Schall-Langs- Brandschutz Brandschutz %

Brandschutzanforderungen Masse MaB Ry damm-MaB R, "? nach DIN 4102

ohne mit [kg/m?] [dB] [dB]

400 500 29 39 57 F 30-A P-3025/3165-MPA BS

420

400 400 30 47 57 F30-A PB:3144/034/14
PB/ABP in Arbeit

420

305 EB1/210 EB2 auf Anfrage 33 > 46 57 F30-A Auf Anfrage

400 49

480 > 49

400 400 48 54 57 F 30-A P-3035/257/14-MPA BS
P-3025/3165-MPA BS

555 PB:3813-7536-Schm
PB: P-V Cn°07-U-067 (CR)

400 400 29 39 57 F 30-A P-3025/3165-MPA BS

480

400 400 54 > 39 62 F 90-A P-3025/3165-MPA BS

530

400 500 55 55 62 F 90-A P-3025/3165-MPA BS

530

460 400 59 > 39 62 F 90-A P-3025/3165-MPA BS

710

450 EB1/400 EB2" | 350 65 61 62 F 90-A P-3025/3165-MPA BS

650 EB1/600 EB2 " | 500 55

460 300 60 58 62 F 120-A P-3025/3165-MPA BS

710

12. Das bewertete Schall-Ldngsddmm-Maf R, . in dBkennzeichnet die Schalliibertragung dieser Leichtbauwand als flankierendes Bauteil. Die angegebenen Werte
gelten fir durchlaufende Beplankung. Wird die Beplankung unterbrochen,kann bei einlagiger Beplankung eine Verbesserung des Schall-Léngsddmm-Mafes von
ca. 4 dBund beizweilagiger Beplankung von ca. 3 dB erreicht werden. Die Schall-Langsdamm-Mafe aller flankierenden Bauteile ergeben zusammen mit dem
bewerteten Schallddmm-MaB R . des Trennbauteils die resultierende Schallddmmung zwischen zwei Rdumen. Sind zwei Werte angegeben, gilt der jeweils groBere,
wenn das trennende Bauteil auf der Seite mit den meisten Beplankungslagen angeordnetist.

13. Unterkonstruktionen aus verzinkten Stahlblechprofilen nach DIN 18182 Teil 1. Die MaBangaben gelten fir die Steghdhe (h) + 0,2 mm und die Blechdicke (s).
Unterkonstruktionen aus Holz nach DIN 4074 Teil 1, Holz der Sortierklasse S 10.

23. Soweit nichtanders gekennzeichnet gelten die angegebenen Héhen fir eine Unterkonstruktion mit einem Achsmaf e = 625 mm und fiir die Verschraubung aller

Plattenlagen direkt in die Unterkonstruktion. Gréfere Héhen beiverringerten Achsmafen sowie die unterkonstruktionsneutrale Befestigung der Gipsfaser-Platten bei

mehrlagig beplankten Wandkonstruktionen sind auf Anfrage méglich.




Kurz- Systemzeichnung Wanddicke Unterkonstruktion " fermacell Mineralwolle
bezeichnung Holzstinder Querhélzer Beplankung je Seite Dicke/Rohdichte
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]/ [kg/m?]
1H21H,0 | 85 40/60 40/60 12,5 Powerpanel H,0 60/25
; ; 105 40/80 40/80
|

Kurz-

bezeichnung

Systemzeichnung

Wanddicke

Unterkonstruktion '3

fermacell Beplankung
raumseitig '”

Mineralwolle "
Dicke/Rohdichte

[mm] (uw-cw) [mm] [mm]/ [kg/m?]
3S01H,0 62,5 50x06 12,5 Powerpanel H,0 ohne

87,5 75x06
3S02H,0 100 75x06 2x12,5PowerpanelH,0 |ohne
3S11H,0" 100 75x06 2x12,5Powerpanel H,0 |60/30

Kurz-
bezeichnung

Systemzeichnung

Deckengruppe
Deckenbauart “”

Brand-
beanspruchung

Unterkonstruktion
Material, Profile “

Konstruktionshohe
(44)

Abhéngehdhe 4!

[mm] [mm]
2S01H,0 Unterdecke ohne Stahl ca.70 beliebig
‘ ‘ CD 60x06
I I I I
| |
2S11H,0 Unterdecke fir von vonunten | Stahl 80 136 beliebig
m sich alleinwirkend | unten |alsauch CD 60x06
Mulo von oben
=1
2HO01H,0 ‘ | . | Unterdecke ohne Holz > 40/60 + > 60/40 | 113 beliebig
_ o
=
I > |
| |
| |

. BeiAnforderungen nuran den Schallschutz kann Mineralwolle mit einer Rohdicke »15 kg/m?® und einem langenbezogenen Strémungswiderstand nach DIN EN 29053
>5 kPaes/m eingesetzt werden. Bei Nachweispflicht zum Schallschutz nehmen Sie bitte vorab mit uns Kontakt auf. Ansonsten die Angaben der Priifzeugnisse und
Gutachten beachten.

5. Brandschutz-Prifzeugnisse und/oder -Gutachten konnen bei der fermacell Kundeninformation unter 0800-523 56 65 angefordert werden.

7. Die maximalen Wandhéhen fiir die Einbaubereiche | und Il nach DIN 4103 Teil 1 (nicht tragende, innere Trennwande, Anforderungen und Nachweise] gelten bei Abstan-
den der CW-Profile bzw. Holzstandervon 62,5 cm fiir 12,5 mm dicke fermacell Gipsfaser-Platten. Materialdicke der CW-Profile 0,6 mm. Bei mehrlagigen Beplankungen
gelten die geringeren Hohenangaben fiir die Befestigung der ersten/unteren Plattenlage in die Unterkonstruktion und die Befestigung der auBeren Lagen ..unterkon-
struktionsneutral”in die erste Plattenlage. Werden alle Plattenlagen direkt in die Unterkonstruktion befestigt, gelten die gro3eren Wandhohen. Die genannten Schall-
dammwerte kdnnen sich bei dieser Befestigungsart u. U. verringern. Einbaubereich |: Bereiche mit geringer Menschenansammlung. Einbaubereich II: Bereiche mit
grofler Menschenansammlung und Trennwande zwischen Raumen mit einem Hohenunterschied fiir Fubdden »1,00 m. Bei Brandschutzanforderungen nach DIN 4102
Teil 2 sind die max. Wandhéhen gem. Priifungszeugnis und/oder Gutachten angegeben.

8. Die hierangegebenen maximalen Wandhohen resultieren aus der maf3gebenden Lastfallkombination aus:

- statischer Belastung aus Linienlastin den Einbaubereichen EB1und EB2 + Konsollast

- statischer Belastung aus Windlast + Konsollast.

Soweit nichtanders angegeben gelten die hier angegebenen maximalen Wandhohen sowohl fir die Einbaubereiche | und [ gemaf DIN 4103-1. Abweichungen davon
werden durch den Hinweis ,EB1" bzw. .EB2" direkt hinter der maf3gebenden Hohe gekennzeichnet (Einbaubereiche | bzw. I1].

12.Das bewertete Schall-Langsddmm-Maf R, .indBkennzeichnet die Schallibertragung dieser Leichtbauwand als flankierendes Bauteil. Die angegebenen Werte gelten

fur durchlaufende Beplankung. Wird die Beplankung unterbrochen,kann bei einlagiger Beplankung eine Verbesserung des Schall-Langsdamm-Mafes von ca. 4 dB und
bei zweilagiger Beplankungvon ca. 3dB erreicht werden. Die Schall-Langsddmm-Mafe aller flankierenden Bauteile ergeben zusammen mit dem bewerteten Schall-
damm-MaB R, . des Trennbauteils die resultierende Schalldammung zwischen zwei Raumen. Sind zwei Werte angegeben, gilt der jeweils groflere, wenn das trennende
Bauteil auf der Seite mit den meisten Beplankungslagen angeordnet ist.

3.Unterkonstruktionen aus verzinkten Stahlblechprofilen nach DIN 18182 Teil 1. Die MaBangaben gelten fur die Steghéhe (h] + 0,2 mm und die Blechdicke (s).
Unterkonstruktionen aus Holz nach DIN 4074 Teil 1, Holz der Sortierklasse S 10.




Bitte beachten Sie die geanderten Bedingungen zu den bauaufsichtlichen Nachweisen zum Stichtag 01.04.2014.

Sprechen Sie hierfiir unsere technischen Vertriebsmitarbeiter vor Ort an und beachten Sie auf www.fermacell.de

den aktuellsten Stand unserer Konstruktionsiibersicht.

maximale Wandhéhe [cm] & Flachenbezogene  Luftschalldimm-  Schall-Langs- Brandschutz Brandschutz %
Einbaubereich " Masse MaB Ry damm-MaB R,y "? nach DIN 4102

| 1} [kg/m?] [dB] [dB]

300 300 33 40 57 F 60-B P-3269/022/09-MPA BS
300 300 35

maximale Wandhdhe [cm] ® 23 Flachenbezogene  Luftschall Schall-Ldngs- Brandschutz Brandschutz
Brandschutzanforderungen Masse Verbesserungs- damm-Mah nach DIN 4102
MaBA R (16) RL o 12
ohne mit [kg/m?] [dB] [dB]
245EB1 - 19 - 57 - -
370 EB1/360 EB2
390 - 32 - 57 - -
390 300 37 21 62 F30-A P-3271/024/09
F-Klassifizierung
von beiden Seiten

fermacell Beplankung Mineralwolle Flachenbezogene Brandschutz Brandschutz 1“2
Beplankung Dicke/Rohdichte ! Masse 9 nach DIN 4102
Dicke Spannweite 146!
[mm] [mm] [mm] [kg/m?] [kg/m?]
PowerpanelH,0 | 12,5 <500 ohne bzw. mind. B2 16 - -
Dammstoffe
Gipsfaser/ 12,5 <500 ohne bzw. 40/30 32 34 F30-A P-3331/084/09-MPA BS
PowerpanelH,0 |+12,5H,0 mind. B2
Dammstoffe
Powerpanel H,0 | 12,5 <500 ohne bzw. mind. B2 18 - -
Dammstoffe

16.Die aufgefiihrten Luftschall-Verbesserungs-Mafe AR der einzelnen Konstruktionen gelten fir freistehende Vorsatzschalen und sind Einzahl-Angaben zur Kenn-
zeichnung der Luftschall-Verbesserung von biegesteifen Massivwanden mit flichenbezogenen Massen von 135 bis 250 kg/m? (R’ . 40 dB bis 47 dB nach DIN 4109
Beibl. 1 Tab. 1) und gelten fur flankierende Bauteile mit einer flachenbezogenen Masse (M’ ) von etwa 350 kg/m? bzw. Massivwanden mit unterbrochenen Vorsatz-
schalen. Beianderen als hier aufgefiihrten Massen der Massivwéande und/oder der flankierenden Bauteile verandern sich die Luftschall-Verbesserungsmafe.

17.Die Anordnung und Montage der Mineralwolle sowie der Plattenlagen erfolgt einseitig/raumseitig an der freistehenden Stahl-Unterkonstruktion. Ansonsten
Ausfiihrung gem. Prifzeugnis oder Gutachten vornehmen.

23. Soweit nichtanders gekennzeichnet gelten die angegebenen Hohen fiir eine Unterkonstruktion mit einem Achsmal3 e = 625 mm und fir die Verschraubung aller
Plattenlagen direkt in die Unterkonstruktion. Gréfere Héhen beiverringerten Achsmafien sowie die unterkonstruktionsneutrale Befestigung der Gipsfaser-Platten
bei mehrlagig beplankten Wandkonstruktionen sind auf Anfrage maglich.

41.Bei Decken-/Dachkonstruktionen, die ohne Mineralwolle ausgefiihrt werden miissen, sind unter Brandschutz-Gesichtspunkten Dammschichten unzulassig.

Bei Decken-/ Dachkonstruktionen, die ohne bzw. mit mind. B 2 Dammstoffe ausgefihrt werden konnen, sind Dammschichten zur Verbesserung der Schall- und
Warmedammung ohne Beeintréchtigung der Brandschutzeigenschaften (F 30-F 120) zulassig.

42.Brandschutz-Prifzeugnisse und/oder -Gutachten kénnen bei der fermacell Kundeninformation unter 0800-523 56 65 angefordert werden.

43.Unterkonstruktionen aus verzinkten Stahlblech-Profilen nach DIN 18182 Teil 1. Die MaBangaben gelten fiir die Steghéhe (h) 0,2 mm und die Blechdicke (s).
Unterkonstruktionen aus Holz nach DIN 4047 Teil 1, Holz der Sortierklasse S 10.

44.Die Angabe zu der jeweiligen Konstruktionshohe der Unterdecke bzw. Deckenbekleidung gilt fir die Beplankungslagen einschl. Unterkonstruktion aus Grund- und
Tragprofilen (ohne Abh&ngung) sowie fiir die DAmmschichten - mit Ausnahme der Holzbalkendecken (Abschn. 9.5, 9.6) und Dachkonstruktionen (Abschn. 9.7).
Hierfir gilt die Héhenangabe ab/bis Unterkante Balken bzw. Sparren.

45.Die Angabe zu der jeweiligen Abhdngehohe gilt fiir das Freimaf zwischen der Riickseite/Oberseite der zum Deckenhohlraum hin angeordneten Beplankung und
der Unterkante der Rohdecke (Bauart |, Zeile 2], der Rippe der Rohdecke (Bauart I}, der Stahltrager, auf denen die Rohdecke aufliegt (Bauart I, Zeile 1 und Bauart 1)
oder der Unterkante des Holzbalkens bei einer Holzbalkendecke.

46.Die Angabe zur max. zulassigen Spannweite der Beplankung gilt fir den Achsabstand (Mittenabstand) der Tragprofile bzw. Traglattung, an denen die Beplankung
mechanisch befestigt wird.

47.Deckengruppe und Deckenbauart, sowie - falls erforderlich - notwendige obere Beplankung, gem. DIN 4102 Teil 2 und 4 und jeweiligem Brandschutz-Prifzeugnis
oder Gutachten. Die Bedachungen dirfen beliebig sein; die bauaufsichtlichen Bestimmungen der Lander sind zu beachten.

49.Werte gelten fir untere Decken-/Dachbekleidung einschl. Tragprofilen und erforderlicher Dammschicht.



fermacell Powerpanel H,0

16. Material und Zubehor

Artikel-Bezeichnung Beschreibung Format Artikel- vorzugsweise
mm Nr. Verwendung
12,5 Kleinformat 1250x1000 75052 Deckenkonstruktionen
GroBformat -
1250x2000 75049 Wandkonstruktionen
%99 1250x2600 75050
(e o ar] 1250x3010 75051
12,5 GroBformat 1000 x 1250 75069 Fir die noch schnellere und
N einfachere Verlegung mit
2000x1250 75068 Trockenbau-Kante.
INSTITUT 2600x1250 75066
TESTED PRODUCT
(fossoo- 701 11 3010x1250 75067

Andere Formate kurzfristig nach Abstimmung lieferbar. Preise fiir Sonderlangen und Sonderbreiten auf Anfrage.

* Liefertermin auf Anfrage

Zubehér fiir fermacell Powerpanel H,0

Artikel-Bezeichnung

Menge/
Abmessung

Beschreibung

Artikel-
Nr.

Verbrauch

o

T A
B W

L

310 ml

eCO

INSTITUT

TESTED PRODUCT
10 090713701 - 003

310 ml

M Kartusche

M Fir die sichere Verklebung der Plattenstdfe,
mit Spezial-Dise zum einfachen Auftragen

B Empfohlen fir den gewerblichen Verwender

M Kartusche

M Kennzeichnungsfreier Klebstoff

M Fir die sichere Verklebung der PlattenstéBe,
mit Spezial-Dise zum einfachen Auftragen

79023

79224

3,9%x35 mm B Korrosionsgeschiitzte Schraube zur einlagigen | 79120
Befestigung der Powerpanel H,0
3,9x50 mm I Korrosionsgeschitzte Schraube zur zwei- 79122

3,9x40 BS

lagigen Befestigung der Powerpanel H,0

B Korrosionsgeschiitzte Schraube zur zwei-
lagigen Befestigung der Powerpanel H,0

B Schraube zur Befestigung der Powerpanel H,0
auf verstarkter Metallunterkonstruktion

M Glasgitter-Gewebe selbstklebend

M Breite: 60 mm

B Als Fugenverstarkung fiir Powerpanel H,0
Platten mit Trockenbau-Kante

79121

79028

ca. 20 ml/lfd. m Fuge

|

ca. 20 ml/lfd. m Fuge

20 Stiick/m?2

22 Stiick/m?

20 Stiick/m?2 22 Stiick/m?

Nach Bedarf




Artikel-Bezeichnung

Menge/
Abmessung

Beschreibung

Artikel-
Nr.

Verbrauch

10 kg

20 kg

M Zementarer Universal-Flachenspachtel fir
vollflédchige Verspachtelung
M Farbe: Grau

79074

79075

ca. 1,2 kg/m?
pro mm Schichtdicke

M Gebrauchsfertige Leicht-Spachtelmasse fiir
den Innen- und Au3enbereich
M Farbe: Grau

M Die gebrauchsfertige dekorative Endbe-
schichtung fir eine Vielzahl von Untergriinden.

M Hervorragend geeignet fiir fermacell
Gipsfaser-Platten und Powerpanel H,0 Platten.

79090

79168

ca. 1l/m?pro 1 mm Schichtdicke
bei Flachenspachtelung

0,2 l/m? bei Verspachtelung der
Trockenbau-Kante

ca. 0,5 kg/m? je Auftrag

Dicke 12,5 mm
oder 25 mm,
Format auf
Anfrage

M Spritzwassergeschiitzt, fir Feuchtebereiche

nach Bedarf

900 g

2K-PUR Klebstoff. Zum nachtraglichen Verfugen
von Montagefugen.

Empfohlen fir den gewerblichen Verwender.
Lieferung nur ganze Pakete.

79301

ca. 110 g/lfd.m. Fuge
(Fugenbreite 5 mm)

1 Stiick

1 Stick

Fir fermacell DUO Kleber.
Lieferung nur ganze Pakete.

Fir Tandemkartusche
fermacell DUO Kleber.

79302

79303




Zubehor fiir Abdichtungen

Artikel-Bezeichnung

Menge/
Abmessung

5 kg (Kanister)

50 m

2 Stick

B Weichmacher- und l6semittelfreie Kunstharz-

Beschreibung

dispersion

M Zur einfachen Abdichtung von senkrechten und

waagerechten Flachen unter Beldagen im
Sanitdrbereich.

M Zur Grundierung und Verfestigung

verschiedenster Untergriinde

5m M Vlieskaschiertes Elastanband, hochelastisch,

alterungsbestandig und sehr reififest

M Zur Eckausbildung und Uberbriickung von

Fugen und Anschlissen

M Breite: 12cm

M Innenecken: zur sicheren Abdichtung

Artikel-

Nr.

79072

79167

79069

79070

2 Stick

2 Stiick

25 kg

W AuBenecken: zur sicheren Abdichtung

M Zum dauerhaften Abdichten von Rohrdurch-

flihrungen

M Abmessung: 12x12 cm

M Der universelle flexible Fliesenkleber fir

innen und auBen (C2 TE)

79068

79114

Verbrauch

ca. 800-1200 g/m?
(bei zweimaligem Auftrag)

ca. 100-200 g/m?
je nach Untergrund und
Verdiinnung

1 m/lfm
Anschlussfuge

1 Stiick je Ecke

1 Stiick je Rohrdurchfiihrung

6er Zahnung ca. 2,5 kg/m?
8er Zahnung ca. 3,0 kg/m?
10er Zahnung ca. 3,5kg/m?




17. Weitere Anwendungen mit Powerpanel

Produkten

17.1 fermacell Powerpanel HD - die Auienwandplatte

von fermacell

Fur den duBeren Wandabschluss im
Holzrahmenbau musste bisher ein Mix
verschiedenster Materialien eingesetzt
werden - mit allen Risiken und Vorsor-
gemafnahmen, die Materialwechsel in
der Au3enhaut eines Gebdudes mit sich
bringen. Oder es mussten Abstriche bei
der Leistungsfahigkeit der verwendeten
Bauteile gemacht werden.

Mit fermacell Powerpanel HD wird ein

Produkt zur Verfligung gestellt, das

folgende Funktionen fir Auenwand-

konstruktionen in Holztafelbauart in

sich vereint:

B statische Funktion als mittragende
und aussteifende Beplankung

B dauerhaft wirksamer Wetterschutz
bei direkt aufgebrachtem Putzsystem

Powerpanel HD sind zementgebundene,

glasfaserbewehrte Sandwichplatten,
die Leichtzuschlagsstoffe in Form von
Blahtongranulat (in der Mittelschicht)
und Recycling-Glasschaumgranulat
(in beiden Deckschichten) enthalten.
Die Platten werden in den Standardfor-
maten 1000/2600/3000x1250x15 mm
gefertigt.

Weitere Informationen

online auf www.fermacell.de:

B Ausschreibungstexte

Brandschutz

Mit einer geeigneten Dammung erfillen
Wandkonstruktionen mit fermacell
Gipsfaser-Platten auf der Innenseite
und Powerpanel HD auflenseitig die

an eine Gebdudeabschlusswand im
Holzrahmenbau gestellten Kriterien
von F 30-B/F 90-B.

Schallschutz

Prifungen verschiedener Institut be-
statigen die hervorragenden schall-
dammenden Eigenschaften von Power-
panel HD.

in der Broschiire:
M fermacell im Holzbau
Planung und Verarbeitung

Eigenschaften fermacell Powerpanel HD

Dicke 15 mm

1000x1250 mm
2600x1250 mm
3000x 1250 mm

ca. 15 kg/m?

Plattenformate

Flachengewicht

Rohdichte 950 + 100 kg/m?

Baustoffklasse gemaf3 nichtbrennbar, A1

DIN EN 13501-1

Wasserdampf-Diffusions- | 40*
widerstandszahl p

Warmeleitfahigkeit A,

0,30 W/[mK)

ca. 7%

Ausgleichsfeuchte bei
Raumklima

* Powerpanel HD-Platte inklusive geprifter HD
Fugentechnik und HD Putzsystem

fermacell Powerpanel HD

fermacell Armierungsband HD

fermacell Armierungskleber HD
direkt aufgebrachtes Putzsystem,

— gemaf der Verarbeitungsanleitung
Powerpanel HD




17.2 fermacell Powerpanel TE

fermacell Powerpanel TE besteht aus

zwei zementgebundenen Leichtbeton-

Bauplatten mit Sandwichstruktur und

einer beidseitigen Armierung aus alkali-

resistentem Glasgittergewebe. Durch
den 50 mm breiten Stufenfalz lassen
sich die Platten miteinander verkleben,
verschrauben bzw. verklammern.

B Powerpanel Platten sind nicht
brennbar und entsprechen der
Baustoffklasse Al.

B Die Elemente lassen sich mit geeig-
neten Warmwasser- sowie Elektro-
fuBbodenheizungen kombinieren.

fermacell Powerpanel TE ist hervor-
ragend als Trockenestrich im hoch
feuchtebeanspruchten Bodenbereich
[Klasse A) einsetzbar (geeignete Ab-
dichtung erforderlich).

Eigenschaften Powerpanel TE

Einsatzbereiche fiir Powerpanel TE

Wand- und Bodenfldchen, die nur zeitweise und kurzfristig mit Spritzwasser
gering beansprucht sind, z. B. Gaste WCs (ohne Dusch- und Bademdglichkeit),
Hauswirtschaftsraume

A0

Bodenflachen, die nur zeitweise und kurzfristig mit Spritzwasser mafig bean-
sprucht sind, z.B. in Badern mit haushaltsiblicher Nutzung ohne und mit einem
planmafig genutzten Bodenablauf, z.B. barrierefreie Duschen

A2

Bodenflachen mit hoher Beanspruchung durch nicht driickendes Wasser im
Innenbereich, z.B. Boden in 6ffentlichen Duschen

Dicke 25mm (2x12,5 mm)
Abmessung 500%1250 mm
Gewicht 25 kg/m?
Elementgewicht 16 kg

Weitere Informationen

online auf www.fermacell.de:

B Ausschreibungstexte

W Verarbeitungsfilm ,Sichere Lésungen fiir NaBraume”

' Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen gemaB Merkblatt 5 ,.B&der und Feuchtrdume in Holzbau und
Trockenbau (Bundesverband der Gipsindustrie e.V.]", Stand 02/2014

2 Feuchtigkeitsheanspruchungsklasse gemaf Merkblatt .Verbundabdichtungen - Hinweise fiir die
Ausfiihrung von fliissig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Beldgen aus
Fliesen und Platten fir den Innen- und AuBenbereich”, Stand 08/2012

in der Broschiire:
B fermacell Bodensysteme -

Planung und Verarbeitung




17.3 fermacell Powerpanel TE Gefalle-Set 2.0

Das Powerpanel TE Gefalle-Set 2.0 ist
die Trockenbauldsung fur den boden-
gleichen Einbau von Linienablaufen

in Badern und Duschen.

In Kombination mit Powerpanel TE
Estrich-Elementen kann die gesamte
Bodenflache in Trockenbauweise er-
stellt werden.

Produktbeschreibung

Das Einbau-Set enthélt u.a. 2 Gefalle-

Elemente, mit denen ein Gefallebereich

von 1000x950 mm erstellt werden

kann. Die vorgefertigten Gefalle-

Elemente bestehen aus:

M 30 mm dickem, sehr druckfestem
Polystyrol-Dammstoff (EPS DEO
200) mit einem Gefalle von ca. 2 %
und aus werkseitig aufkaschierten
25 mm fermacell Powerpanel TE
(zementgebundene Leichtbeton-
platte)

Zusatzlich im Lieferumfang enthalten
sind:
B Edelstahl-Linienablauf
(L&nge: 825 mm)
B Universelle Abdeckung (Lange:
735 mm), die als befliesbare Mulde
oder als Sichtabdeckung, Edelstahl
gebirstet, eingesetzt werden kann.
B Ablauftopf waagerecht (Normge-
recht, Ablaufleistung 0,8 |/Sek.]
2,5m selbstklebendes Butyl-Ab-
dichtungsband, 20 xfermacell
Powerpanel TE Schrauben
(3,5%23 mm), 50 g fermacell
Estrich-Kleber

Weitere Informationen

online auf www.fermacell.de:

B Ausschreibungstexte

Einbauhohen

M ca. 150 mm bis Oberkante
Estrich-Element

B davon Gefalle-Set 2.0 =55 mm
(30 mm Polystyrol und 25 mm
fermacell Powerpanel TE)

B Ablauftopf waagerecht = 95 mm

in der Broschiire:
B fermacell Bodensysteme -
Planung und Verarbeitung



Hier finden Sie uns:

Ihr Service-Center in Duisburg:

Fermacell GmbH
Service-Center
Disseldorfer Landstraf3e 395
D-47259 Duisburg

Telefon 0203-60880-3
Telefax 0203-60880-8349
E-Mail auftraege@xella.com

Fermacell GmbH
Disseldorfer Landstrafle 395
D-47259 Duisburg

www.fermacell.de

fermacell

Den neuesten Stand dieser Broschiire

finden Sie digital auf unserer Webseite

unter www.fermacell.de

Technische Anderungen vorbehalten.

Stand 10/2016

Es gilt die jeweils aktuelle Auflage.

Sollten Sie Informationen in dieser

Unterlage vermissen, wenden Sie

sich bitte an unsere fermacell

Kundeninformation!

fermacell Kundeninformation (freecall):
Telefon 0800-5235665
Telefax 0800-5356578
E-Mail info@xella.com

fermacell® ist eine eingetragene

Marke und ein Unternehmen der

XELLA-Gruppe.

FC-014-00009/k/10.16



